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RESUMEN 

La presente tesis esta orientada a la adecuada aplicacion del relleno en pasta 

para optimizar los margenes operativos que requiere la empresa, se ha elaborado 

analisis de producdonconsiderando la centralizadon de los tajeos en el OB2 y 

OB5 de los cuerpos mineralizados (OB1 , OB2, OB3, OB4, OB5, OB6 Y OB7) y la 

optimizacion de las operadones unitarias, dichas medidas nos permitira optimizar 

y redudr los costos de relleno en pasta. 

E n la presente tesis, se ha considerado un incremento de produccion, para lo cual 

se ha priorizado una adecuada aplicacion de relleno en pasta en tajeos 

considerando un diseno optimo de mezda, capaddad de planta de relleno, el 

dimensionamiento adecuado de los tajeos y controlar la seguridad en el trabajo de 

la Unidad Cerro Undo. 
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INTRODUCCION 

L a mina Cerro Lindo propiedad de Compania Minera Milpo S.A.A., es una mina 

polimetalica con leyes promedio de 2.86 % Zn, 0.33% Pb, 0.75% Cu y 0.84oz 

Ag/t, que actualmente viene explotando el cuerpo mineralizado Cerro Lindo 

mediante el metodo de explotacion de Sublevel Stoping, con relleno en pasta que 

alcanza una resistencia de 410KPa a los 28 di'as. 

E l ancho de minado varia desde 20m, la altura de corte e s de 30m y el largo e s de 

40m aproximadamente. Segun los ingenieros de operacion el ciclo de minado, 

que comienza con la perforacion, voladura, desatado, extraction y termina con el 

relleno en pasta, podria demorar hasta 10 dfas de relleno de un tajeo de las 

dimensiones mencionadas. 

E n este contexto se busca realizar una optimization de la aplicacion del relleno en 

pasta, despertando el interes de los estudiantes mineros en realizar investigation 

en el campo de la geomecanica y diseno con el objetivo de optimizar los costos y 

evaluar diferentes alternativas donde aplicando sus conocimientos podran 

presentar proyectos que sean economicamenteaceptados manteniendo siempre 

los factores de seguridad optimos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. UBICACION Y ACCESIBILIDAD 

1.1.1. UBICACION 

El proyecto Cerro Lindo se ubica a 175 Km. al sureste de Lima en el sur del 

Peru en el Departamento de lea, provincia de Chincha, distrito de Chavm, 

paraje de Huapunga. S e encuentra exactamente en la quebrada de Topara 

que es la frontera entre Chincha (lea) y Canete (Lima), esta ubicado en la 

carta Geologica IGN 27-L y se encuentra a una altitud de 1820 m.s.n.m. 

COORDENADAS UTM: 

P.P: Cerro Lindo 

N: 8554400 

E : 993100 
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Figura1.1: Ubicaci6n de la Unidad Minera Cerro Undo. 

Fuente: Informeanual Milpo 2014. 

Con mas de 60 anos de actividad, Milpo e s un grupo minero orientado al 

desarrollo y operation de minas productoras de Zinc, Cobre, Plomo y Plata. 

Mina Cerro Undo Ubicada en el distrito de Chavin, Provincia de Chincha -

lea, produce concentrados de Zinc, Cobre y Plomo. 

1.1.2. ACCESIBILIDAD 

El acceso al Proyecto Minero Cerro Undo, desde la ciudad de Lima se 

realiza por via terrestre, teniendo como ruta la carretera asfaltada 

Panamericana Sur, hasta el Km 180 aproximadamente (localidad de 

Jahuay). De este punto se continua por la carretera afirmada de 60 Km. de 
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longitud que llega al campamento de Cerro Lindo. E l tiempo de viaje de 

Lima a la Unidad Cerro Lindo e s de cinco (05) horas aproximadamente. 

1.2. CLIMA Y VEGETACION 

1.2.1. CLIMA 

El clima caracteristico de esta ecorregion e s templado calido en las partes 

bajas y el templado frfo en las partes altas. De acuerdo a la clasiticacion 

dimatica de W. Koppen el area donde se encuentra el proyecto presenta 

un Clima Seco, que se caracteriza principalmente por la evaporation que 

excede a las pretipitaciones (lluvias), ademas de que siempre existe un 

deficit hidrico (perdida o escasez de agua). 

1.2.2. VEGETACION 

L a zona de estudio se halla comprendida en la ecorregion Serrania 

Esteparia la cual se extiende a lo largo del flanco occidental andino desde 

el departamento de la Libertad hasta el norte de Chile, entre los 1000 y los 
•» 

3000 m.s.n.m. 

La forma de vida mas representativa es la herbacea, la cual se encuentra 

extendida principalmente en la parte baja, este tipo de vegetation presenta 

una serie de caracteristicas morfologicas que evidentemente 

estanrelationadas con las caracteristicas climaticas y fisiograficas. Existen 

en el area espet ies silvestres de importancia comercial como el pacae, el 

algarrobo y la tara.Se encontraron un total de 50 espet ies, pertenetientes 

a 46 generos y 24 familias botanicas. Un aspecto importante es la 

presencia de espet ies reconotidas como parientes silvestres de plantas 
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utilizadas para alimentation como es el caso de los generos Oxalis (oca 

silvestre) y Lycopersicon (tomate silvestre). Las especies arboreas no 

constituyen agregaciones y su numero no e s representativo. 

1.3. FISIOGRAFIA 

El area del proyecto queda delimitada por una franja territorial que atraviesa 

la costa peruana desde las cercanias de la playa Jahuay en Chincha, hacia 

el Noreste en el distrito de Chavin tambien ubicada en la provincia de 

Chincha, circunscrita a la quebrada Topara. 

L a fisiografia de la franja tiene un comportamiento variable, presentando 

pendientes suaves u horizontales en la zona oeste de la franja hasta 

pendientes altas de relieve abrupto en la cercania de la zona del proyecto, 

hacia el este la zona costera, colindante al literal peruano. Comprende 

planicies y partes bajas de los valles costeros. E l relieve topografico es 

predominantemente piano a ligeramente ondulado, variando a cerros con 

pendientes suaves e inclinados o empinados a medida que se incrementa 

la altitud. 

1.4. RESENA HISTORICA 

Cerro Lindo s e descubre hace decadas (Cfa. B T X 1967) por el 

afloramiento de Minerales no metalicos como baritina. 

Desde el ano 1982 a 1987 la Compama Minera Milpo inicia los trabajos 

geologicos, descubriendose los cuerpos OB1 y OB2. 

E n 1,999 se ejecutaron 4,525m de galena subterranea y 35,112m de 

perforation diamantina, descubriendose en su totalidad el OB5. 

UNSCH Pagina5 



[APLICACION D a RELLENO EN PASTA PARA LA REDUCTION DE LOS COSTOS OPERATIVOS 
EN LA UNIDAD MINERA CERRO UNDO] T E S I S 2 0 1 7 

E n el ano 2,002 se realizo el estudio de factibilidad teniendo recursos 

medidos de 34 MT con 5.2% de Zn, 0.8% de Cu, 36.1 gr/t de Ag y 0.28 % de 

Pb y ademas con un mineral inferido de 10 MT. 

1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

L a aplicacion de la tecnologia de relleno de pasta ha demostrado un auge 

continuo desde el primer sistema que se puso en marcha, a finales de los 

anos 90 en los andes del Peru. 

E n el ano 2001, la mina San Rafael aplico esta tecnologia en un proyecto 

dividido por fases, iniciando con un estudio de selection de alternativas, un 

programa de ensayos del material (Relaves, cemento portland y escoria 

molida), estudio de factibilidad, ingenieria de detalle, construction, 

comisionado y puesta en marcha. 

Todas estas etapas contaron con un apoyo constante del Consultor. 

E n este enfoque se vio la necesidad de equilibrar la disposicion de relaves 

desaguados en superficie y la disposicion de relleno en pasta. 

Los avances en la tecnologia de espesamiento, la tendencia en recuperar 

mayores niveles de agua en los relaves y la reduction de costos operativos, 

ha hecho posible la implementation de sistemas de disposicion subterraneos 

como el relleno en pasta as i como la disipacion de relaves desaguados en 

superficie. 
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1.6. ORGANIZACION - DISENO METODOLOGICO DE TRABAJO 

a) T I P O D E INVESTIGACI6N. Aplicada. 

b) NIVEL D E INVESTIGACI6N. Descriptivo-Analitico. 

c) DISENO. Transversal - Correlational. 

d) POBLACI6N Asiento minero Cerro Lindo. 

e) TAMANO D E MUESTRA. Tajeos de Cerro Lindo. 

f) SELECCI6N D E MUESTRA. Muestreo no probabilistic©. 

g) UNIDAD D E ANALISIS. Cada tajeo minero. 

h) R E C O L E C C l O N D E DATOS. Observation directa e information 

documentada. 

0 INSTRUMENTOS D E MEDICI6N. Datos estadisticos. 

j) P R O C E S A M I E N T O D E DATOS. Evaluation de la information. 

k) ANALISIS E I N T E R P R E T A C I 6 N D E DATOS. Analisis de datos logrado 

1.7. PLANTEAMIENTO D E L PROBLEMA 

E l exito de una mina tanto en seguridad como en productividad y utilidad 

radica plenamente en el manejo adecuado de matenales e insumos 

manteniendo el equilibrio con tendentia a optimizar los costos operativos y 

productivos, as i mismo la oportuna estabilidad que s e le de al vacfo creado 

propio de una explotation, optimizando la correcta aplicacion del sistema 

de relleno en pasta para la explotation subterranea. Cerro Lindo busca 

reducir el insumo de mayor costo para la produccion de relleno en pasta 

velando la correcta estabilidad del macizo rocoso, para lo cual se opto por 
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un laboratorio de concreto en la que se hace un minucioso y correcto 

estudio, prueba y analisis del relleno. 

1.7.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

a) PROBLEMA PRINCIPAL 

cDe que modo una adecuada aplicacion del relleno en pasta influye en la 

reduction de los costos operativos en la Unidad Minera Cerro Lindo? 

b) PROBLEMAS SECUNDARIOS 

• &En que medida el diseno de mezcla de relleno en pasta y la 

clasificacion geomecanica influyen en el incremento de produccion 

del mineral a 20,000 TMD y capacidad de planta de relleno en la 

Unidad Minera Cerro Lindo? 

• i,De que modo las dimensiones y la estabilidad de los tajeos influyen 

en el costo de produccion y seguridad en la Unidad Minera Cerro 

Lindo? 

1.8.JUSTIFICACION E IMPORTANCE 

Esta optima aplicacion del relleno en pasta brinda una mayor eficiencia en los 

trabajos de extraccion del 100% del mineral reduciendo la dilucion y costos 

operativos en minado por taladros largos en cuerpos. 

L a contamination del medio ambiente por rellenos con los relaves, son 

originados cuando se incrementa el tamano de granos los solidos, se 

presentan desgastes de las tuberias que e s proportional al cubo del 
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diametrode los granos generandose roturas de los mismos. Donde incrementa 

los costos de mantenimiento, remediation y demoras en el ticlo de minado. 

E n el relave abunda mayormente la pirita (63.36 % ) como tal puede o no 

generar drenajes acidos, dependiendo de la capacidad de neutralization 

delresto de materiales y de la cantidad de sulfuros que produciria drenaje 

acido, hacia las plantas de tratamiento de aguas acidas generando costos 

para neutralizar los solidos en suspension. 

L a utilization del relleno con resistencia compresiva superior en tiempo de 

fraguado con respecto al relleno con relaves, involucra adicionar un minimo 

de cemento para controlar la calidad de relleno, la velotidad de colocacion 

que controla la velotidad de production. 

E l involucramiento de diversos actores donde no se genera aspectos 

ambientales en areas urbanas, agrfcolas, areas naturales protegidas, evitando 

conflicto y satisfaction con las comunidades de nuestro entomo, con el 

compromiso de fortalecer y mejorar las relationes de interes mutuo que 

permitan su desarrollo sostenible. 

1.9. OBJETIVOS 

a) OBJETIVO G E N E R A L 

Redutir los costos operativos con una adecuada aplicati6n del relleno en 

pasta en la production de 20000TMD de mineral en la Unidad Minera 

Cerro Lindo. 
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b) OBJETIVOS E S P E C I F I C O S 

a) Evaluar el diseno de mezcia de relleno en pasta y la clasificacion 

geomecanica para incrementar la produccion del mineral y capacidad 

de planta de relleno en la unidad minera Cerro Lindo. 

b) Determinar las dimensiones y la estabilidad de los tajeos para optimizar 

los costos de produccion y mejorar la seguridad en la Unidad minera 

Cerro Lindo. 

1.10. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

a) HIPOTESIS GENERAL 

E l consumo adecuado de cemento en la aplicacion del relleno en pasta 

influira en la reduccion de costos operativos en la Unidad Minera Cerro 

Lindo. 

b) HIPOTESIS E S P E C I F I C O S 

• Un adecuado diseno de mezcia de relleno en pasta y la clasificacion 

geomecanica favoreceran para el incremento de produccion del mineral 

y capacidad de planta de relleno en la unidad minera Cerro Lindo. 

• Las dimensiones la estabilidad de los tajeos repercutiran en el costo de 

produccion y seguridad en la unidad minera Cerro Lindo. 

1.11. VARIABLES E INDICADORES 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicacion de relleno en pasta en tajeos. 
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INDICADORES 

a) Diserto de mezcla de relleno en pasta %. 

b) Dimensiones de los tajeos m3. 

c) Clasificacion geomecanica RMR, RQD, Q. 

d) Estabilidad de tajos. N. 

b) VARIABLE DEPENDIENTE 

Reduccion de costos operativos en la Unidad minera Cerro Lindo. 

INDICADORES 

a) Produccion de mineral TMD. 

b) Capacidad de planta de relleno M3/HR 

c) Costos de produccion $/TM, Factor de segundad % 
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CAPITULOII 

MARCO TEORICO 

2.1. ANALISIS DE METODO DE EXPLOTACION 

2.1.1. CONDICIONES GEOLOGICAS D E L MACIZO ROCOSO 

A. GEOLOGIALOCAL 

L a estratigrafia esta dominada por lavas brechadas y masivas como 

piroclasticas de composition riolitica a riodacftica. 

E l deposito de Cerro Lindo pertenece al Grupo Casma del Cretacico 

(Aibiano Cenoniano), este grupo aflora en la parte Occidental del Peru a lo 

largo de toda la costa. 

E l Grupo Casma e s una serie volcano sedimentano ocupando una cuenca 

marginal, este grupo constituye un arco volcanico extensive 

E l deposito se encuentra en la formation volcano sedimentano 

Huranguillo, emplazada en la cuenca canete.Figura 2.1. 
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B. GEOLOGIA REGIONAL 

Regionalmente la serie volcano sedimentano que alberga al deposito 

polimetalico de Cerro Lindo, forma una faja de formacion de 30 km por 10 

km NO, esta secuencia esta intruida y rodeada por pulsaciones terciarias 

del Batolito de la Costa. 

Figura 2.2: Piano regional de la formaci6n Huaranguillo, rodeado de los 

intrusivos. 

Fuente: Milpo - PERUMIN 2015. 
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INTRUSIVOS 

Las rocas intrusivas del batolito de la Costa, de edad Cretacica, estan 

constituidos principalmente por granodioritas que rodean las unidades 

volcanicas sedimentarias. Existen otros afloramientos, mas antiguos y de 

mucha menor dimension. 

Finalmente existe gran cantidad de diques intruyendo las secuencias 

volcanicas sedimentarias, como porfido andesitico, esta ultima 

corta incluso al intrusivo granodioritico. 

METAMORFISMO 

L a s rocas intrusivas del batolito de la Costa produjeron un metamorfismo 

regional prominente a las rocas volcanicas encajonantes, como milonitas 

con ensamble cuarzo - feldespatos - muscovita -bioti ta - andalucita 

presentando texturas granoblasticas. 

C. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Cerro Lindo es un deposito geometricamente definido orientado al NW, 

buzando al S W con angulo de 65, teniendo una longitud aproximada de 

800 metros, un espesor de 200 metros y una profundidad de 450 metros, 

los cuerpos definidos son O B 1 , OB2, OB3, OB4, OB5, OB6 y OB7 que 

estan controlados estructuralmente por fallas y estas intruidas por diques 

andesiticos porfiriticos transversales al deposito que cambian 

abruptamente el desplazamiento y las potencias. 
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Estructuralmente Cerro Lindo esta caracterizado por bloques estructurales 

iimitados por fallas. Existen tres familias de fallas regionaies, las cuafes s e 

describen adelante.Figura 2.3. 

FALLAS NW 

Este sistema e s muy antiguo dan la forma de la cuenca donde se han 

depositado los sulfuros masivos. 

F A L L A S NE 

Este sistema ha tenido igual importancia en la deposition de los sulfuros 

masivos, son transversales y sirvieron como conductos de la 

mineralization, actualmente estas fallas estan ocupadas por diques 

andesi'ticos porfiriticos. 

FALLAS NS 

E s un sistema de fallas inversas posterior a la deposition mineral y 

desplazan el OB1 que dificulta la interpretation y correlation de las 

unidades. E n el OB5 tambien existen diques y fallas NS pero con 

desplazamiento moderado. 

D. GEOLOGIA ECONOMICA 

PARAGENESIS 

Cerro Lindo e s un deposito de sulfuros masivos volcanogenicos, los 

sulfuros masivos bandeados de baritina y Zn se depositaron por 

precipitation de los fluidos hidrotermales calientes en contacto con el agua 

de mar. Estas son pertenetientes al Grupo Casma de edad Cretatico, 

estas rocas se acumularon dentro de una cuenca durante el proceso de 
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subduccion. La secuencia volcanica sedimentaria consiste de lavas y 

pirodastos feisicos, esta secuencia finalmente es intruida por el batoiito de 

la costa. 

MINERALOGIA 

L a nomendatura de las rocas y minerales en este deposito de Sulfuros 

masivos esta dasificada de la siguiente manera: 

• S P B - Zn (Mineralization economica que contiene Sf -Ba-Py rico en 

esfalerita). 

• S P B - Cu (Mineralization economica que contiene Sf -Ba-Py.Cu rico 

en cobre). 

• S P P (Mineral no economico que contiene sulfuros masivos como la 

Py). 

• S S M (Volcanico que contiene Py diseminada). 

• V (Volcanico). 

• D (Dique andesitico porfiritico) 

R E C U R S O S Y R E S E R V A S 

Los recursos de minerales del yatimiento Cerro Lindo son la base 

fundamental para la realization de las estimadones de reservas de 

minerales explotables. Figura 2.4. 

El nivel de recursos: (medidos + indicados) es de 30.74%, Este puede ser 

re categorizado a reservas probadas y probables. 
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S e estima por experiencia en la UMCL, que la mitad de estos recursos 

puede cambiar de categoria. 

Para la evaluation del proyecto de estudio a 20k TMD se han considerado 

los Recursos y Reservas (al 31 ditiembre 2015). 

Para simular la vida economica de la UMCL y realizar un Trade Off entre 

una production de 18k TMD y otra de 20k TMD s e debera agotar en el 

tiempo las 83, 952.478TM con sus leyes respectivas. 

E l Trade Off nos indicara con cual escala de production se debe trabajar 

18k TMD o 20k TMD. Para ello tenemos C A P E X , O P E X , horizonte de vida 

economica; con todo se ha determinado el VAN y T I R . 
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EN LA UNIDAD MINERA CERRO UNDO] TESIS 2017 

Tabla 2.5. Recursos y reservas de la Unidad Minera Cerro Lindo. 

ESTIMACION DE R E C U R S O S Y R E S E R V A S A L 31 DE DICIEMBRE 2015 

ITEM CUT OFF- NSR 18.08 $/TMS 

TMS AG 027TMS P B % ZN% CU 

% 

NSR 

$/TMS 

RESERVA PROBADA 11,570,161 0.84 0.33 2.86 0.75 56.41 

RESERVA PROBABLE 20,808,063 0.76 0.19 1.81 0.78 46.37 

TOTAL RESERVAS 32,378,225 0.79 0.24 2.18 0.77 49.96 

RECURSO MEDIDO 13,415,550 0.93 0.36 2.74 0.72 54.46 

RECURSO INDICADO 13,234,666 0.95 0.28 2.50 0.97 60.24 

SUB TOTAL RECURSOS 26,650,216 0.94 0.32 2.62 0.84 57.33 

RECURSOS INFERIDOS 24,924,037 0.61 0.22 2.62 0.71 51.41 

TOTAL RECURSOS 51,574,253 0.78 0.27 2.62 0.78 54.47 

RECURSOS + RESERVAS 83,952,478 0.78 0.26 2.45 0.78 52.73 

Fuente: Milpo, PERUMIN 2015. 
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Tabla 2.6.Estimaci6ndel balance metalurgico en Cerro Lindo al 2016. 

BALANCE METALURGICO 2016 

ITEM UNID 2016 

TRATAMIENTO TMS 7,020,000 

CONC DE CU TMS 184,704.0 

LEY CU % 24.31 

LEY AG Oz/TMS 11.05 

REC CU % 80.72 

REC AG % 38.20 

CONC DE ZN TMS 324,854.4 

LEY ZN % 55 

RECZN % 91 

CONC PB TMS 23,727.6 

LEY PB % 64 

LEY AG OZ/TMS 64 

REC PB % 68 

REC AG % 26 

TOTAL CC TMS 533,286.0 

Fuente: Departamento de ingeniena Unidad Cerro Undo. 
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2.1.2. CONDICIONES GEOMECANICAS D E L MACIZO ROCOSO 

L a caracterization de un macizo rocoso constituye la fase inidal en todo 

estudio geologico-geotecnico e implica la description de las caracteristicas 

particulares que intervienen y que juegan un papel importante en el 

comportamiento geomecanico del macizo rocoso frente a procesos de 

desestabilizacion, como pueden ser la ejecucion de excavaciones a tajo 

abierto y subterraneo o cualquier otro mecanismo que altere el estado 

initial del macizo rocoso como elemento de construction. 

E s importante mencionar la caracterization de macizos rocosos que esta 

fundamentalmente basada en las observationes y descripciones hechas a 

partir de afloramientos y sondajes de perforation. E s ese sentido dichas 

descripciones no solo tiene que tener un contenido geologico sino que 

tambien deben estar acompanadas de medidas y ensayos adicionales, que 

junto al analisis geomecanico permiten obtener parametros basicos de 

diseno en los proyectos de ingenieria de rocas para asi modelar el diseno 

de mina. 

Por lo tanto, los resultados de la clasificacion geomecanica del macizo 

rocoso, son indicadas a continuation en la tabla las condiciones 

geomecanicas de las labores mentionadas; respecto a su ubicacion sea 

caja techo, caja piso o mineral se agruparon los resultados de la 

clasificacion. 
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EN LA UNIDAD MINERA CERRO UNDO] 

Tabla 2.7.Condiciones geomecanicas del yacimiento Cerro Lindo. 

CONDICIONES GEOMECANICAS DE LABORES 

ITEM CAJA 

TECHO 

CONTACTO ORE BODY CAJA PISO 

E= Mpa 9600 7910 8000 9850 

0 0.3 0.35 0.38 0.38 

s= Mpa 96 94 70 100 

RQD 45-50 45-50 65-75 65-75 

RQD prom 48 48 70 70 

RMR 38-42 38-40 50-60 50-60 

RMR prom 40 39 55 55 

TIPO IVA IVA IIIA IHA 

CALIDAD DE 

MASA 

ROCOSA 

Mala A Mala A Regular A Regular A 

Fuente: Elaboration propia con datos de Milpo - PERUMIN 2015. 
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EN LA UNIDAD MINERA CERRO UNDO] TESIS 2017 

A. RQD (ROCK QUALITY DESIGN) 

E l I'ndice de designation de la calidad de la roca RQD (Deere, 1964) 

provee un estimado cuantitativo de la calidad de la masa rocosa a partir 

de los testigos de la perforation diamantina. 

Asimismo, en las estaciones geomecanicas realizadas en las labores 

subterraneas se estimo considerando el grado de fracturation, que a 

partir del espaciamiento medio entre discontinuidades se puede 

correlationar un estimado del RQD. 

3 5 4 0 

Mean Discontinuity Spacing - trm 

Figura 2.8.Relati6n RQD y Espaciamiento de las discontinuidades. 

Fuente: Bieniawski (1976) 

A partir del espaciamiento medio entre discontinuidades se puede 

correlationar un estimado del RQD. 
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B. CLASIFICACI6N GEOMECANICA D E L MACIZO ROCOSO 

E l sistema de claslficacion geomecanica de Bieniawski RMR (1976) 

vaiora al macizo rocoso de acuerdo a la calidad de roca, el mismo que 

considera cinco parametros: resistencia a la compresion uniaxial (s ) , 

indice de calidad de la roca (RQO), espaciamiento de las 

discontinuidades (S ) , condicion de las discontinuidades (J ) y condicion 

de agua (WC). 

RMR = crc + RQD+S+Jc + W, 

• S , Espaciamiento de juntas. 

• J c , Condicion de juntas. 

• Wt, Presencia de agua subterranea. 

Tabla 2.9. Criteriopara clasificar la masa rocosa. 

TIPO DE ROCA RMR CALIDAD 

II Mayor a 60 BUENA 

IIIA 51-60 REGULAR A 

IIIB 41-50 REGULAR B 

IVA 31-40 MALA A 

IVB 21-30 MALA B 

V Menor a 21 MUYMALA 

Fuente: Bieniawski-1989 
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[APLICACION DEL RELLENO EN PASTA PARA LA REDUCTION DE LOS COSTOS OPERATIVOS 
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C. CONDICIONES GEOMECANICAS DE L A S L A B O R E S 

E n UMCL hay tres tipos de rocas, los sulfuros donde esta el mineral, los 

volcanicos y los diques que cortan transversalmente a los sulfuros y 

volcanicos. 

L A B O R E S DE D E S A R R O L L O 

Nuestras labores de desarrollo estan en la caja piso, que consta de roca 

sedimentaria volcanica riodasitica, en esta zona se tiene construida los 

echaderos, la rampa 074 y 678 juntos con los accesos al cuerpo. Esta 

presenta discontinuidades de 500 a 600mm de espaciado con 

superficies ligeramente rugosas y paredes altamente meteorizadas 

ligeramente mojado. 

L A B O R E S D E PREPARACION 

L a s labores de preparation estan mayormente dentro del cuerpo 

mineralizado de sulfuros, donde estan construidos los cruceros y 

galenas. Estapresenta discontinuidades de 400 a 600mm de espaciado 

con superficies ligeramente rugosas y paredes altamente meteorizadas 

y mojado. 
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MODELAMIENTO GEOMECANICO OB5 

fflKEAQB filUOBK 
f*)9U>M*i f««X»M»t 
o » a » (MOJt 
««•« M * a»70M|M 
nm-.m RMfcM 

V / 7/ 

Figura 2.10. Seccion transversal del modelamiento geomecanico del OB5 

de la mina Cerro Lindo. 

Fuente: Milpo - PERUMIN 2013 

La figura muestra el modelamiento geomecanico del OB5 de la mina Cerro 

Lindo en seccion transversal del yacimiento, caja techo, contacto, cuerpo y 

caja piso indicando sus condiciones geomecanicas correspondientes. 
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2.1.3. METODO DE MINADO S U B L E V E L STOPING 

Este metodo se aplica preferentemente en yacimientos de formas tabulares 

verticales o subverticales de gran espesor, por lo general superior a 10 m. 

E s deseable que los bordes o contactos del cuerpo mineralizados sean 

regulares. Tambien es posible aplicarto en yacimientos masivos de gran 

potencia como los cuerpos mineralizados. Tanto la roca mineralizada como 

la roca circundante deben presentar buenas condiciones de estabilidad; 

vale dear, deben ser suficientemente competentes o autosoportante. 

E l sublevelstoping e s un metodo en el cual se excava el mineral por tajadas 

verticales dejando un vacfo, por lo general de grandes dimensiones, 

particularmente en el sentido vertical. 
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Figura 2.11. El Metodo Sublevel Stdping mina Cerro Lindo. 

Fuente: PERUMIN 2015. 

S e aplica para tajos de 30m de altura, 20m de ancho y 35m de largo 

aproximadamente con alta tecnologia de explotacidn en la secuencia de minado. 
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Tabla 2.12. Parametros geomecanicos del yacimiento cerro lindo. 

PARAMETROS S U B L E V E L 

STOPING 

T1PODE 

R O C A 

C E R R O LINDO TIPO DE 

R O C A 

ANGULO DE 

BUZAMIENTO 60 65-70 

RMR CPO 

MINERALIZADO 60 REGULAR 50-60 REGULAR 

RMR R O C A CAJA PISO 75 BUENA 60-70 REGULAR 

RMR ROCA CAJA TECHO 50 REGULAR 50-60 REGULAR 

Fuente: Saboraddn propia con datos tornados del departamento de ingenien'a de la Unidad Minera Cerro 

Undo. 

A. CARACTERISTICAS D E L YACIMIENTO C E R R O LINDO PARA LA 

APLICACION DEL S U B L E V E L STOPING 

• Mineral y rocas encajonantes competentes. 

• Yacimientos verticales con formas y dimensiones regulares. 

• Angulo de buzamiento > 60°. 

• En nuestro caso sub niveles cada 30 metros, el cuerpo mineralizado 

se divide aproximadamente en tajos de 30m x 20m x 30m (18000 

m 3 y / o 81000 TM). 

• Productjvidad: 15-40 ton / hombre turno. 

• Metodo no es selectivo porque los cuerpos son irregulares. 

• Uno de los metodos subterraneos de mas bajo costo. 
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B. VENTAJAS 

• Muy favorable para mecanizacion. 

• T a s a de produccion alta (18,000 ton / dia). 

• Metodo seguro y facil de ventilar. 

• Recuperation sobre 90%. 

• Dilution baja: < 20% 

• Perforation puede adelantarse. 

• En operationes grandes, las voladuras semanaies son frecuentes 

en turnos entrenados y efitientes ya que se utilizan grandes 

cantidades de explosivo, por ende requiere una ventilation 

coordinada. 

• Mineral esta disponible de inmediato al iniciarse la voladura de 

production. 

• Metodo muy economico. 

• Alta productividad. 

• Ningun consumo de madera. 

• Presentan buena segundad durante las preparaciones. 

• Buena ventilation. 

C, DESVENTAJAS 

• Mayor preparation 

• No es selectivo; grandes cavidades vaci'as. 

• Voladura secundaria frecuente. 
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D. ESQUEMA MALLA DE PERFORACI6N S L O T 

Sect ion (m): 20 X 2.5 X 27 

Malla (m): 1 X 1 

Perforation: Taladros paralelos. 

Figura 2.13. Vista isometrica de la malla de perforation de Slot. 

Fuente: PERUMIN2015. 

Equipo Simba y/o Raptor con taladros paralelos segun las caractensticas 

indicadas. 
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2.1.4. CICLO DE MINADO 

L a s fases del cicio de minado son: perforacion, voladura, iimpieza con 

telemando y relleno. 

A. PERFORACION 

S e realiza con el equipo Simba 352, con barras de 4 pies de longitud y 

broca de 64mm de diametro. S e realiza la perforacion de acuerdo a la 

malla previamente disenada por el Area de Planeamiento. 

Tabla 2.14. Parametros de perforacion radial en las labores de explotation 

(tajeos Unidad Cerro Lindo). 

PARAMETROS SIMBA -ITH RAPTOR-DH 

MALLA POSITIVA, m 2x2 2x2 

Diametro broca ,mm 64- 2.5" 64- 2.5" 

Longitud vertical taladro, m 17.5 17.5 

MALLA NEGATIVA, m 2.20x2.20 2.20x2.20 

Diametro broca ,mm 76- 3" 76- 3" 

Longitud vertical taladro, m 10.5 10.5 

EFICIENCIA m/hr 26 24 

m/mes 12480 11520 

COSTO $/m 8.83 7.01 

$/TMS 1.32 0.92 

Fuente: Elaboration propia con dates tornados del departamento de mina de la Unidad Cerro Lindo. 
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Figura 2.15. Vista isometrica del esquema de perforation radial. 

Fuente: PERUMIN 2015. 

Donde se indica isometricamente las secciones y taladros positivos y 

negativos realizados por el equipo Simba y Raptor respectivamente. 

B. VOLADURA 

S e realiza el carguio con el equipo Anfoloader (cargador neumatico 

mecanizado). 

A C C E S O R I O S D E VOLADURA: Fanel de periodo corto (15m): Carmex 

(guias ensamblada). 
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E X P L O S I V O S : Cordon detonante (Pentacord 5P) : Emulsion 3000 (2" x12") 

A G E N T E D E VOLADURA: Anfo. 

TabIa 2.16. Parametros de voladura radial en la Unidad Cerro Lindo. 

PARAMETROS VOLADURA RADIAL 

Numero de taladros 26 

Area de section ( m 2 ) 337 

Burden 2 

Volumen a disparar ( m 3 ) 680 

Densidad del mineral 4.5 

Tonelaje a romper 3,060 

Factor de potentia ( K g / tm) 0.20 

Anfo : ( k g ) 612 

Anfo: ( Kg / m ) 2.35 

Total metros perforados 357 

Total metros perforados cargados 260 

Costo voladura ( $ / Tm) 0.26 

Indice de perforation (Tm /m) 8.56 

Fuente: Elaboration propia con datos tornados del departamento de mina de la Unidad Cerro Lindo. 
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C. LIMPIEZA, CARGUIO Y TRANSPORTE 

Posterior a la voladura, el desatado de rocas suspendidas es puntual con 

Skayler a fin de garantizar los accesos seguros para ei inicio del ciclo de 

limpieza con el uso de telemando. 

L a limpieza del mineral se realiza con scooptram R1600G de 6 yd3 y 

9.5yd3 de capacidad, para el ingreso al tajeo vacio e s operado por 

telemando (por aspecto de seguridad del operador), para luego cargar a los 

camiones volquetes o camiones de bajo perfil, los cuales transportan el 

mineral a los echaderos. 

Tabla 2.17. Parametros de equipos de limpieza y acanreo de la Unidad 

Cerro Lindo. 

PARAMETROS SCOOPS VOLQUETES 

MODELO CAT-R1600G CAT-R2900 MB-4143K MB-3355 

Capacidad, m3 4.8 7.2 20 15 

Capacidad, Yd3 6Yd3,10TM 9.5Yd3,16TM 35 25 

Rendimiento, TM/hr 90 150/210 70 50 

Costo, $/hr 95.87 125.25 37 25.5 

Fuente: Elaboration propia con datos tornados del departamento de mina de la Unidad Cerro Lindo. 
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D. R E L L E N O 

E l ciclo de relleno se inicia cuando s e culmina con la explotacion del tajeo 

respective mediante el emplazamiento de relleno en pasta. 

E l relleno es el primer elemento de sostenimiento del m6todo de 

explotacion Sublevel Stoping. El relleno en pasta e s bombeado desde la 

Planta de Relleno con 2 bombas Putzmeister, a traves de tuben'a metalica 

de 8" 0 , con un porcentaje de solidos de 75%. 

2.2. DISENO DE MINA 

2.2.1. A S P E C T O S G E N E R A L E S Y GEOMECANICA 

Los metodos empiricos y analiticos usados en el diseno, son herramientas 

fundamentales para el anaiisis de estabilidad de las excavaciones que se 

realizan durante las operaciones de extraction de mineral empleando el 

metodo de Sublevel Stoping. 

Los resultados obtenidos permitieron establecer las siguientes 

conclusiones: 

• Las galenas resultan bastante estables si bien pueden presentar 

localmente inestabilidades debido a la formation de bloques de roca. 

Estas inestabilidades son fatilmente controlables mediante las 

instalationes de anclaje. Puntualmente puede ser necesario el empleo 

de shotcrete. 

• Los pilares entre los tajeos tienen un diseno optimo. 
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• Los tajeos inducen una apreciable plastificacion en el terreno 

circundante en la caja techo, ademas el analisis estructural define 

inestabilidades de curias de roca.Todoelloexige el diseno de un 

sistema de refuerzo condicionado por las dimensiones de 

lasexcavaciones y por el metodo de explotacion. Este refuerzo a base 

de pernos cable se ha optimizadoparalostechos. 

Figura 2.18. Diseno de mina en el cuerpo mineraiizado OB5. 

Fuente: PERUMIN 2015. 

E l OB5 tiene dimensiones de 362m de largo y 58m de ancho 

aproximadamente, dondese indica le explotacion de tajeos primarios y 

secundarios. 
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LUZ MAXIMA DE EXCAVACION E S T A B L E SIN SOSTENIMIENTO 

El analisis de numerosos casos de excavaciones sin refuerzo en roca, con 

diferente (ndice RMR, ha definido una formula para la luz maxima de 

excavacion sin refuerzo segun la siguiente expresion: 

LUZ MAXIMA (ANCHO D E LABOR)= E S R X 0.035 X RMR; RMR<60 

LUZ MAXIMA (ANCHO D E LABOR)= ( E S R X 0.4 X RMR) - 22; RMR >60 

Clave Tipo de excavadbn E S R 

A Excavaciones mineras temporales 3 -5 

B Pozos vertical es de section circular 2.5 

c Excavaciones mineras permanentes. tuneies hidraulicos, tuneies 
piloto, pozos pianos, excavaciones iniciales de gran seccion 

r~" 

1.6 

D Cavemas de almacenamiento, ptantas de tratamiento de aguas. 
tuneies carreteros y ferroviarios de section media. 1.3 

E Cavemas hidraulicas, tuneies de gran seccion, excavaciones 
militares. emboquilles de tuneies. 

r 
1.0 

F Instalaciones nucleares. estaciones de ferrocamles e instalaciones 
industriales 0.8 

Fuente: Hoek & Brown 

Figura 2.19. Relation entre el tipo de excavacion subterranea con E S R 

(Excavation Support Ratio - fndice de soporte de roca) 

Fuente: Hoek & Brown -1980. 

Utilizando la primera formula, ya que nuestro RMR el cuerpo mineralizado 

es no mayor a 60, en el cuerpo Cerro Lindo el RMR promedio e s de 67. 

E S R = 1.6 (para galenas permanentes). 

LUZ MAXIMA (ANCHO D E LABOR) = (1.6 (Galena) X 0.4 X 60) - 22 

LUZ MAXIMA (ANCHO D E LABOR)= 16.5 m.=17m 
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T L E M P O D E A U T O S O S T E N M L E N T O 
ldia Item. 1 mea 1 aoo lgaioa 

R M R 

Figura 2.20. Longitud de la excavation y tiempos d estabilidad sin soporte. 

Fuente: Hoek& Brown -1980. 

Segun la tabla si intersectamos 17m de ancho de labor, nos indica que se trata de 

una roca T IPO R E G U L A R A a BUENA con un mes de auto sostenimiento. 

2.2.2. MODELAMIENTO DE E S F U E R Z O S Y SECUENCIA DE MINADO 

A continuadon mostramos la secuencia de minado, distribution, relleno, 

redistribution de esfuerzos post relleno en pasta para asf tener un anaiisis 

logico de la velotidad de explotacion en la Unidad Cerro Lindo. 
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Figura 2.21.Modelamiento de minado de un tajeo. 

Fuente: Milpo - PERUMIN 2015 

Aqui se muestra que la caja techo es refbrzada y/o sostenida por cable bolting 

que sostienen el volcanico post contacto para evitar el colapzo del tajeo durante 

la explotacion. 
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La fase initial de tajeo genera areas 
inestabtes en el tajeo adyacente por lo que 

debe teneise en cuenta la velocidad de 
explotacion para evttar tener problemas de 

mestatilidad durante la explotacion 

• S T R I B U C I O N D E 
E S F U E R Z O S 
POST TAJEO CAJA 
PISO 

Figura 2.22. Modelamiento y distribucidn de esfuerzos post tajeo caja piso. 

Fuente. Milpo - PERUMIN 2015. 

Donde se ve que se genera areas inestables adyacentes al tajo, por ende se 

debe controlar la velocidad explotacion. 
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SECUENCIA DE 
RELLENO EN PASTA 

Cable bolting 

\ f i. i 
CA933 6A992 

Relleno 
en pasta 

OAt20 

E= 180 Mpa 
o=0.3 
o= 1 Mpa 
<D=303 

..L, Jt . A MV1I28I 

Figura 2.23. Modelamiento con relleno en pasta. 

Fuente: Milpo - PERUMIN 2015 

Mediante el relleno se controla la estabilidad de los tajeos distnbuyendo y 

minimizando uniformemente los esfuerzos. 
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Los esfuerzos se 
recfistnbuven a 

causa del relleno 
en pa si a de! 

tajeo explotado 

REDISTRIBUCION DE 
ESFUERZOS 
POST RELLENO EN PASTA 

E= 180 Mpa 
o=0 3 
cr= 1 Mpa 
afc30o 

NV18SO 

Figura 2.24. Modelamiento de esfuerzos post relleno en pasta. 

Fuente: Milpo - PERUMIN 2015. 

Aquf se redistribuyen lo esfuerzos, quedando en la caja techo esfuerzos producto 

de la voladura por ende se observa un terreno relajado. 
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2.2.3. DIMENSIONAMIENTO DE T A J E O S 

A. APLICACION DEL METODO GRAFICO DE ESTABILIDAD 

Esta basado en el calculo de 2 factores: 

• N': Numero de estabilidad modificado 

• S : Factor de forma o radio hidraulico. 

B. NUMERO DE ESTABILIDAD MODIFICADO (N) 

El numero de estabilidad se define como: 

N' = Q ' x A x B x C 

Donde: 

Q': e s el indice de calidad Q modificado. 

A: e s el factor de esfuerzo en la roca. 

B: e s el factor de ajuste por orientation de las juntas. 

C: es el factor de ajuste gravitational. 

INDICE DE CALIDAD DE ROCA MODIFICADO (Q') 

El stmbolo Q representa un valor de la calidad de roca en terminos de lo 

bloqueado que se encuentre el matizo rocoso, la condition de las familias 

de las discontinuidades, efectos de los esfuerzos y la influencia de las 

infiltradones del agua. 

Calcular Q no e s difitil una vez que la informacion necesaria ha sido 

recolectada. Q' e s una version modificada original aplicado a los graficos 

de estabilidad y reduce el factor de reduction de esfuerzos ( S R F ) a 1. 

Q = (RQD/Jn) x (J r /Ja) x ( J w / S R F ) 

Q' = (RQD/Jn) x (J r /Ja ) ; donde: ( J w / S R F ) = 1 
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FACTOR DE E S F U E R Z O DE LA ROCA (A) 

E l factor de esfuerzo de la roca (A), representa a los esfuerzos que estan 

actuando sobre las caras libres del tajeo abierto en profundidad. Este factor 

e s determinado a partir de las resistenaas compresivas no confinadas de la 

roca intacta, denominado "oc" y el esfuerzo actuante paralelo a la cara 

expuesta del tajeo en estudio denominado " o r . E l valor del factor de 

esfuerzos de la roca A, e s por tanto determinado a partir de la relation 

a c / a 1 . 

A = 0.1;ac/a1 < 2 

A =0.1125 ; ( a c / a 1 ) - 0 . 1 2 5 2>ac /a1 > 10 

A = 1.0;ac/a1 > 10 

FACTOR DE A J U S T E POR ORIENTACI6N DE JUNTAS (B) 

Muchos casos de fallas estructurales controladas ocurren a lo largo de 

discontinuidades criticas, las cuales forman un pequeno angulo con la 

superficie libre. 

Mientras el angulo entre las discontinuidades y la superficie e s mas 

pequeno, mas facil sera que el puente de roca intacta se rompa por efecto 

de la voladura, por esfuerzos o por otro sistema de discontinuidades. 

Cuando el angulo se aproxima a cero, aumenta ligeramente la resistencia, 

pues los bloques de roca actuan como una viga o losa. 
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FACTOR DE DESLLZAMIENTO O GRAVEDAD (C) 

E l factor C es un ajuste por el efecto de la gravedad. La falla del terreno 

puede ocurrir desde el techo debido a cai'das inducidas por la gravedad o 

desde las paredes del tajeo, debido a o deslizamientos. 

Potvin sugirio que tanto las fallas inducidas por la gravedad como las de 

deslizamientos, dependen de la inclination de la superficie del tajeo a . E l 

factor C para estos casos es calculado a partir de la siguiente relation: 

a) Para caidas por gravedad y deslizamientos. 

C = 8 - 6cos a 

b) Para modos de falla por deslizamiento 

C = 8 para 0 = [0, 30] 

C = 11 - 0 / 1 0 para 0 = [30,90] 

CALCULO D E L RADIO HIDRAULICO (S) 

Esta basado en la relation entre el area y el perimetro de la cara que esta 

siendo estudiada. 

HR = Area/Perimetro. 

A un bajo numero para HR se le puede oponer un debil factor de 

estabilidad de roca y aun as i permanecer en la zona de estabilidad. 

Obviamente, mientras mas pequena sea la abertura creada, mas estable 

sera esta. L a configuration menos estable para un tajeo e s un cuadrado. 

Mediante aigunos calculos s e obtiene la necesidad de crear pilares 

intermedios los cuales nos permitira reducir las aberturas y nos ayudara a 

independizar blocks de menor dimension de tal forma que un panel 

UNSCH Pagina 45 



[APUCAOON D a RELLENO EN PASTA PARA LA REDUCOON DE LOS COSTOS OPERATIVOS 
EN LA UNIDAD MINERA CERRO UNDO] 

expiotado s e puede ir rellenando mientras el siguiente block se encuentre 

en su ciclo de minado con total normaiidad, de esta forma s e va 

controlando la estabilidad. 

Las dimensiones de diseno de un tajo contemplan rangos que varian 

desde 12.5 a 20 m de ancho, 40mts de largo y de 30 m de altura. 

L a s dimensiones son el resultado de un trabajo Geomecanico de prueba y 

error de seis anos, realizado tomando en consideracion el factor de 

seguridad requerido y al calculo del radio hidraulico. 
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DIMENSIONAMIENTO D E L TAJO OB5 NV1740 A L NV1770 

L, 40m 

W, 12.5m a 20m 

H, 30m 

R H , 4.76 a 8 

Figura 2.25. Dimensiones del tajo Cerro Lindo. 

Fuente: PERUMIN 2015. 

Para el anaiisis de estabilidad fueron llevados a cabo sobre anchos de 

tajeo de 15 a 25 m. y alturas de tajeo de 30 a 60 m. asimismo varias 

longitudes de tajeo fueron evaluadas y los resultados trazados en elgrafico 

de estabilidad modificado para observar si el diseno recae en las regiones 

estable. 
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RESULTAOOS D E L DIMENSIONAMIENTO GEOMECANICO: 

Para el caso del OB 2: 

H:30m. W: 15m. L :40m 

Para el caso del OB 5: 

H:30m. W: 18m. L: 35m 

2.2.4. DISENO GEOMECANICO DE T A J E O S 

Para el analisis de estabilidad de los tajos de minado por Sublevel Stdping 

se ha aplicado la metodologia de Mathews (1981) quien incorpora una 

relation entre la estabilidad del macizo rocoso y el tamano/forma de la 

excavation expuesta. 

DIMENSIONAMIENTO D E L A S CAVIDADES 

• Caracteristicas del macizo rocoso (Numero de estabilidad). 

• Estimar la geometria en funtion: RADIO HIDRAULICO = 

A R E A / P E R I M E T R O . 

• Estimar esfuerzos in situ e indutidos. 

• Minimizar dilution. 

• Maximizar recuperation. 

• Analizar orientation de tajeos longitudinales y transversales. 
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HYDRAULIC RADIUS, m 

Figura 2.26. Grafico de estabilidad de Mathews. 

Fuente: Metodologia de Estabilidad de Mathews -1981. 

Para el analisis de estabilidad de los tajos de minado por sublevelstoping se ha 

aplicado la Metodologia de Mathews (1981) quien incorpora una relation entre la 

estabilidad del macizo rocoso y el tamano/forma de la excavacion expuesta. 
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2.2.5. ESTUDIO DE TIPOS DE SOSTENIMIENTO USADOS 

A. PERNOS DE ANCLAJE BARRA HELICOIDAL 

Los pemos de anclaje de barra helicoidal podran ser de 2.10m de longitud 

siendo estos encapsulados con lechada de cemento, el diametro de los 

taladros de perforation sera de 38 a 36mm. L a composition del acero de la 

barra helicoidal correspondera a las especificaciones tecnicas de esta, e s 

decir sujeto a los requisitos de propiedades mecanicas A S T M A615. 

L a barra helicoidal tendra un diametro de 22mm. (7/8) y estara conjugada 

con placas de sujetion de 200mm x 200mm que deberan tener como 

norma tecnica las especificaciones A S T M A536, grado 60; asimismo 

poseeran tuercas de fijacion que deberan tener norma ASTM A36. 
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ACTA DE PRUEBAS PULL TESTS (PRUEBAS DE ARRANQUE) - P£RNOS DE ANCLAJE DE BARRA BELICOCAL 

Infoimacion de to Zoni de Pruebat: 
LaborBPlOS 
ZonaBAIA 
NvetttSO 
Fecha Dkitmbre, 201* 

Coordiiudorea de to* pniebw: 

Jife de Geomecanic* 

; m •̂î fc AkflbuA 
n^mwtwwsm 

M M ' 

CUM UK* 
qUft 

UK0tt 
** 

L-OW 
i « E 
Mt ' 

M E ' " S T fmmr 
am f^tfK 

M M 
«"~*~ 

P I 42 «-8 39 2 2 1 22 20 20 40 Mo Ctdl* 
P2 42 W-B 38 2 2.1 22 10 20 40 HoCedM 

Observacfones. 
1 - Los resuttados obtenidos en las dos pruebas de arranque demostraron un opOmo rendlmiento 
de traguado a los 48 hrs de su instalacldn. 

ANALtttt DE CURVAS DESPLAZAMENT08 Vs CARCAS 

Pruebal 
Pemo HeHcoldal de T 

OspUz. (mm) C»oa(m) 
0 0 
1 2 
3 4 
5 6 
8 8 

12 10 
15 12 
19 14 
20 16 
}l " 21) 

Prueba2 
Pemo HeHcoidal de 7* 

Oesoiat (mm) C»sa(rn) 
0 0 
i 1 
2 4 
3 e 
4 8 
5 1 0 
7 12 
9 14 

11 It 
12 18 
13 20 

uacACi6N 

ABuT<Rl.80m 

UBCACtiN 

Alua=1.80m 

curv« Pttptmafrnw Vt.T<jMWJ« IPrwH 02) 

-s*l 

4 6 8 10 
DmpivanNM* (mm) 

Figura 2.27. Pruebas pull test de andaje de perno helicoidal. 

Fuente: Departamento de geomecanica Unidad Cerro Lindo. 
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B. S H O T C R E T E 

E l concreto lanzado e s un material cohesivo y alcanza mayor resistencia 

que un concreto conventional con proportion de mezcia similar, esta 

caracteristJca se obtiene por el grado de compactacion que recibe como 

consecuentia de la velocidad de impacto, con la que el "Chorro" de mezcia 

s e lanza sobre la superfitie rocosa, que e s del orden de 80 m/s. 

S u alta resistencia initial se atribuye a la baja relation agua / cemento y al 

empleo de acelerantes de fraguado, que han sido desarrollados para 

conseguir altos valores de resistencia initial. 

FIBRAS DE R E F U E R Z O 

La introduction de la fibra metalica en el concreto, ofrece un refuerzo 

tridimensional y aleatorio en toda la masa, transformando el concreto en un 

material mas flexible y ductil. L a resistencia a la tension no solo se da en 

una o dos zonas en el concreto, sino que ocurre en toda la masa y en 

todas las direcciones. E l concreto reforzado con fibra metalica, puede 

resistir esfuerzos mayores, antes y despues de la aparicion de la primera 

grieta. Si el concreto se agrieta, la fibra metalica minimizara la apertura de 

esta grieta. 

C. CIMBRAS O D E A C E R O H6 

Son estaicturas fabricadas con perfiles de acero de ala ancha para soporte 

rigido, cuya funtion es otorgar inmediata seguridad, ajustandose lo mas 

posibie a la linea de excavation en el frente de avance del tunel. Las vigas 

son curvadas de acuerdo con la geometria solititada por el cliente. 
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Fabricado en dos piezas para una maxima velocidad de instalacion, segun 

la figura siguiente: 

Figura 2.28. Caracteristicas de las cimbras. 

Fuente: Departamento de geomecanica Unidad Cerro Lindo 

La designacion de las cimbras es como sigue a continuation^ x 3.5 H6 x 

20Lb/pie donde: 

3: LUZ INTERIOR, 3.5: ALTURA, H6: T IPO DE VIGA 

20Lb/pie: L I B R A J E D E LA VIGA 

UNSCH Pagina 53 



[APUCACJON O a RELLENO EN PASTA PARA LA REDUC30N DE LOS COSTOS OPERATIVOS 
EN LA UNIDAD MINERA CERRO UNDO] TESIS 2017 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Material: Perfiles H de alas anchas W F Standard americano 

• Norma Tecnica ASTM A-36 

• Limite elastico (MPa) 370 

• Resistencia (MPa) 640 

• Alargamiento 18% 

Figura 2.29. Distribucion de cargas en las cimbras. 

Fuente: Departamento de geomecanica Unidad Cerro Lindo. 

UNSCH Pagina 54 



[APUCACION D a RELLENO EN PASTA PARA LA REDUCQON DE LOS COSTOS OPERATIVOS 
EN LA UNIDAD MINERA CERRO UNDO] T t i i S 201 / 

Valores de la carga de colapso para perfiles de acero sometidos a cargas 

puntuales en la corona, en relation al diametro y dimensiones de la 

section. 

P E R F I L E S D E A C E R O 
U T I U Z A D O S 
H6 x 20 Lb/pie 
H6 x 21 Lb/pie 
H6 x 25 Lb/pie 
H4x 13 Lb/pie 

S e ha hecho un retro analisis (back analysis) de este fenomeno ocunido, y 

utilizando los parametros de la masa rocosa involucrados en esta 

ocurrenda y la information actualizada sobre la morfblogia de la 

mineralization y del terreno de superfitie, se ha determinado que s e 

requiere dejar un pilar de corona o puente de 10 m de altura mmima. Es ta 

determination provoca restricciones para el minado actual de las labores 

indicadas en el parrafo initial de este tema. L a s caracteristicas de la masa 

rocosa, la influencia de las vibrationes producidas por las voladuras, la 

influencia del efecto gravitatorio sobre la masa rocosa por ia apertura de 

excavaciones y la influencia del minado de los niveles inferiores podn'an 

seguir provocando riesgos por rodamientos y saltos de bloques rocosos 

pendiente abajo, en caso de continuar con el minado de la zona que aqui 

s e esta evaluando. 
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D. C A B L E BOLTING 

Los cables son elementos de reforzamiento, hechos normalmente de 

alambres de acero trenzados, los cuales son fijados con cemento dentro 

del taladro en la masa rocosa. E l cable comunmente usado e s el 

denominado "trenzado simple" conformado por 7 alambres, que en 

conjunto tienen 5/8" de diametro, con una capacidad de anclaje de 25 Ton. 

Pueden ser usados en cualquier longitud, en el rango de 5 a 30 m, ya sea 

en la modalidad de cable simple o doble. 

I 
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Figura 2.30:Croquis de fortificadon de ia caja techo con cable bolting. 

Fuente: F. Rojas Toro, S.C. MINERA ATACAMA KOZAN - Chile. 

UNSCH 
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CONSIDERACIONES 

Son utilizados en condiciones de rocas duras, moderadamente fracturadas 

o fracturadas, que presenten bloques grandes a medianos, con RMR 

mayor o igual a 40 Pueden ser instalados en areas estrechas. 

PARAMETROS GEOTECNICOS 

Grado de meteorizadon, peso unitario, porosidad, resistenda, isotropia, 

dureza, plastiddad, etc. 

Los Cable bolts son usados en minas subterraneas para: 

• Proveer al personal y equipos de un ambiente de trabajo seguro 

dentro de la mina. 

• Incrementar la estabilidad del madzo rocoso. 

• Control de la dilution. 
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Figura 2.31. Metodos de instalacion del cable bolting. 

Fuente: F. RojasToro, S.C. MINERA ATACAMA KOZAN. Tierra Amarilla, III Regi6n, Chile. 
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2.3. ESTUDIO D E L SISTEMA DE R E L L E N O EN PASTA 

2.3.1. GENERALIDADES 

A. DEFINICION 

L a pasta es un fluido no Newtoniano, con alta concentration de solidos. 

S e utiliza los relaves totales generados en la Planta Concentradora como 

componente principal. 

E s transportado a altas presiones para el relleno de tajos, con un fin de dar 

mayor estabilidad a las excavaciones subterraneas adyacentes al tajo 

rellenado. 

S e mezcla con cemento y escoria metalurgica molida, para obtener una 

pasta con valores de resistentia a la compresion uniaxial, a una pasta con 

valores de resistentia a la compresion uniaxial requeridas en funtion a la 

resistentia del macizo rocoso, a un determinado tiempo de curado. 

E l exito de una mina tanto en segundad como en productividad radica 

plenamente en la oportuna estabilidad del vacfo creado propio de una 

explotation, por lo cual habiendo varios tipos de relleno. Cada uno de ellos 

son empleados dependiendo del tipo de explotaci6n subterranea, Cerro 

Lindo opto por el sistema de relleno en pasta la cual se presta 

satisfactoriamente al metodo de explotation usado en esta mina, por lo 

cual velando tambien por la correcta estabilidad del macizo rocoso se opto 

por un laboratorio de concrete en la que se hace un minucioso y correcto 

estudio, prueba y analisis del relleno a fin de que su uso en mina sea 

segura y confiable en las futuras operationes en niveles inferiores. 
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B. R E L L E N O EN PASTA EN LA UNIDAD C E R R O LINDO 

S e considera que solo el 85% de los espacios vacfos dejados por el 

minado de los tajeos s e rellena con Pasta, el 15% e s rellenado con relleno 

proveniente de las labores de avance, se consideran los siguientes 

parametros: 

• P .E . mineral lnsitu=4.55. 

• P .E . Relleno =2.9. 

• % Relleno Tajeo con pasta = 85 % y 

• Ratio (Ton Cemento/Ton-Relave) = 3 % 

L a Resistencia que se logra luego de 3 meses de secado de los tajeos 

varia desde 0.85 a 1.5Mpa, esta resistencia e s suficiente para generar 

paredes auto estables en el minado de los tajeos secundarios. 

C. DISPOSICION DEL R E L L E N O EN PASTA 

L a tecnica de deposition de relaves desaguados, sea relaves espesados, 

fiftrados o pasta de relleno cementada requiere ser bien considerada en 

cualquier planeacion para una nueva mina, o la extension de la relavera 

existente. 

E l metodo de relaves espesado fue desarrollado por Robinsky en 1975, 

segun el: 

• Espesando el relave podria crear una pulpa que no se segrega, y 

una playa de mayor pendiente. 
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• E l resultado e s la elimination, o la disminution significativa del 

tamano o volumen de muro. 

CANCHA DE R E L A V E S S E C O S 

• E l filtrado y deposition de relaves en UMCL e s una actividad 

considerada estrategica, debido al impacto que este puede generar 

en el entomo de las operationes (15k=1.4kCC+13.6k relave). 

• Milpo cuenta con dos canchas para la deposition de relaves secos 

denominadas Pahuaypite 1 y 2, entre ambos suman una capatidad 

de 20 MM m3 (usado hasta hoy 3.5MM m3), la deposition es por 

andenes, 2H: 1V (26.54 ° de inclination). 

• S e utilizan tres filtros de banda, Payloader, camiones, 

motoniveladora, tractor de orugas, rodillos (95% Proctor Estandar) y 

cisternas. 

• A la Planta de Filtrado ingresa relaves con densidad 2,450 Grs/Lt y 

solidos de 75/82%. 

• Luego del filtrado de banda sale con una densidad de 3,050 Grs/Lt, 

y los solidos de 87.5/90%. 

• L a humedad varia entre del 10 al 12.5%. 

• E l control del nivel de agua s e realiza mediante piezometros 

colocados estrategicamente. 

• Costo de deposition de relaves 2.12 US$/TM. 
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D. APLICACI6N DE LA TECNOLOGIA D E L R E L L E N O EN PASTA 

La aplicacion de la tecnoiogia de relleno de pasta ha demostrado un auge 

continuo desde el primer sistema que se puso en marcha, a finales de los 

anos 90 en los andes del Peru. 

E n el ano 2001, la mina San Rafael aplico esta tecnoiogia en un proyecto 

divido por fases, iniciando con un estudio de selection de alternativas, un 

programa de ensayos del material (Relaves, cemento Portland y escoria 

molida), estudio de factibilidad, ingeniena de detalle, construction, 

comisionado y puesta en marcha. 

Todas estas etapas contaron con un apoyo constante del Consultor. Todas 

estas etapas contaron con un apoyo constante del Consultor. 

E n este enfoque se vio la necesidad de equilibrar la disposition de relaves 

desaguados en superfitie y la disposition de relleno en pasta. 

Los avances en la tecnoiogia de espesamiento, la tendencia en recuperar 

mayores niveles de agua en los relaves, ha hecho posible la 

implementation de sistemas de disposition subterraneos como el relleno 

en pasta asf como la disipation de relaves desaguados en superfitie. 

2.3.2. OBJETIVOS DE S U APLICACION 

a. La aplicacion del Sublevel Stoping en cerro lindo considera la 

aplicacion del relleno en pasta con la finalidad d e : 

• Ayudar en la recuperation de los tajeos secundarios adyacentes 

• Proportionar sostenimiento regional y limitar la subsidentia. 

• Proportionar un metodo de depositation de relaves. 

UNSCH P&gina 63 



[APUCAaON DEL RELLENO EN PASTA PARA LA REDUCTION DE LOS COSTOS OPERATIVOS 
EN LA UNIDAD MINERA CERRO UNDO] TE:3>3 

b. L a adecuada resistencia del relleno sera requerida en los tajeos Para 

mantener una pared de relleno auto estable en el tajeo Primario, 

mientras el mineral del tajeo secundario adyacente E s extraido. 

Considerando el peso del relave total de 28600 N/m3 y una Altura de 

relleno de 30m, la U C S critica de diseno con un factor de seguridad de 

1.5 es de 1 Mpa. (ec. Mitchel). 

c. La idea e s la de disenar el Relleno a utilizar, a fin de obtener un techo 

seguro despues del relleno y continuar con las operaciones de minado 

debajo del relleno; optimizar los costos que demande su produccion, 

transporte y colocation; asegurando un buen comportamiento, frente a 

caidas grandes de la mezcia, en donde no se puede controlar 

completamente la homogeneidad, cohesidn. Por ende e s diffcil obtener 

las resistencias requeridas. 

d. Los requerimientos tecnicos para un mejor rendimiento del relleno estan 

siendo cada vez de mayor demanda, al mismo tiempo, los costos estan 

disminuyendo. El reto e s producir y emplazar suficientes cantidades de 

relleno disponible, con materiales de bajo costo que satisfagan los 

requerimientos del metodo de minado. Unicamente por medio de la 

consideration del relleno como parte total de la operation puede 

elegirse la mejor option. 
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2.3.3. PLANTA DE R E L L E N O EN PASTA 

Segun el diagrama de flujo del relleno en pasta, la capacidad de planta es 

de 10300ton/dia, con 120m3/Hr. 

A continuation vemos el inicio y la secuencia del diagrama de flujo. 

Figura 2.32. Diagrama de flujo de preparation de relleno. 

Fuente: Metodo de Relleno en Pasta en la unidad minera Cerro Undo 

A. E S P E S A D O 

E s la primera etapa de separation soiido-liquido, cuyos parametros en ei 

proceso son los siguientes. 

• E l Espesador e s un equipo de separation soiido-liquido por 

sedimentacion continua, con floculacion, en un teinque cilindrico de 80 

pies de diametro. 
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• S e alimenta 110 T M S por hora contenidas en una pulpa de 8.2% de 

solidos. 

• E l Under Flow e s el producto obtenido, una pulpa con 60% de solidos. 

• E l Over Flow e s agua clarificada que rebosa hacia unas bombas que lo 

recirculan al proceso de la Planta Concentradora 

• Ingresan los siguientes tipos de relaves: Gruesos de pirita, Finos 

(lamas). 

• L a dosification de! floculante es de 19 gramos por tonelada metrica 

seca de solidos. 

B. FILTRADO 

E l Filtrado es la segunda etapa de separacion solido-liquido por medio 

filtrante, cuyos parametros en el proceso son los siguientes. 

• Los equipos usados son dos filtros de discos, con bombas de vacio, que 

funcionan altemadamente. 

• E l filtro tiene 10 discos. Cada disco tiene 10.5 pies de diametro, dividido 

en diez sectores. 

• E l medio filtrante son telas de material polietileno mono filamento, con 

permeabilidad de 20 cfm y peso especifico de 11 onzas/yd2. 

• E l vacio e s generado con bomba de vacio asociada al filtro, con presion 

de 6 psi negative 

• E l producto es el relave filtrado llamado Keke, con 78% de solidos. S e 

obtiene una production de 110 toneladas secas por hora. 
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• E l sistema de soplado para el desprendimiento del Keke de la tela e s 

con aire comprimido a 15 psi de presion, con un caudal de 340 cfm. 

• E l Keke descarga a una faja transportadora. 

C . PREPARACION D E L TAILING 

E l Tailing se obtiene de alimentar a un mezclador continuo de 5 m3, el 

Keke transportado por faja, mas un flujo controlado de pulpa espesada, 

obteniendose de esa mezcla una Pasta de relaves con un contenido de 

solidos de 75%. 

E s ingresada a una tolva intermedia en donde se almacena para luego ser 

descargado por tandas programadas. 

D. ABASTECIMIENTO DE CEMENTO Y ESCORIA 

Los silos de cemento y escoria tienen bases conicas que estan conectadas 

a transportadores de tornillo sin fin, a traves de ellos llegan a una misma 

tolva que descarga al mezclador. 

Los pesos de cemento y escoria son calculados en funcibn al peso seco 

del tailing. 

E . MEZCLADO 

El sistema de mezclado es por Batch o en lotes. 

En estos sistemas los distintos productos son anadidos en exactas 

cantidades mediante pesado, o medidas con caudalimetros maximos. 

E l sistema de mezclado por lotes e s mas utilizado cuando se necesitan 

hacer muchas mezclas diferentes. 
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E n este tipo de sistemas se utilizan tanques de mezcia donde el llenado y 

vaciado se realiza a traves de valvulas mix proof (a prueba de fugas) de 

forma que es posibie simultanear el llenado, vaciado y limpieza de 

diferentes tanques al mismo tiempo. 

La mezcladora e s de paletas con una capacidad de 3.5 m3. Ingresan a su 

interior los siguientes materiales: 

• Cemento 

• Escoria molida 

• Tailing 

• Agua 

E l agua ingresa para darle una consistencia de fluido bombeable a la pasta. 

F. BOMBEO 

• La pasta de relleno del mezclador se descarga a una tolva y de esta a 

la bomba. 

• E l equipo usado e s una bomba de desplazamiento positivo, modelo 

valvulas de asiento, con dos pistones y unidad hidraulica. 

• Presiones de trabajo: 2000 psi 

• Numero de emboladas: 16 e/min 

• Rendimiento: 120 m3/hr 

• Bombea una pasta con las siguientes caracten'sticas: 

• L a medida del slump se realiza utilizando un cono de Abrahams, de una 

muestra tomada de la tolva. 
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• L a s presiones de trabajo de la bomba, pueden variar por la distancia 

para llegar al tajo vacfo y el slump de la pasta. 

2.3.4. PREPARACION D E MATERIALES 

Segun la preparation mencionada en la planta de relleno. 

A. CEMENTO 

E s del tipo PORTLAND IPM a granel. 

Cuando se utiliza los Relaves con cemento tipo Paste Fill surge la 

necesidad de utilizar en estos procesos el Cemento como elemento que 

compacte y rigidice la mezcia por su propiedad de que al unirse con agua, 

los silicates y aluminatos se hidratan dando lugar a una pasta rigida 

(fraguado) proporcionando al conjunto cohesion y resistencia. 

E s ingresado a interior mina con bombonas de bajo perfil, con capacidad 

de transportar 15 toneladas por viaje. 

Luego, mediante un sistema de descarga con aire comprimido a 20 psi de 

presion.es llevado a un silo de 150 toneladas de capacidad. 

B. R E L A V E 

El Tailing se pesa en una tolva y descarga al mezclador. E l peso seco se 

calcula a partir del peso humedo y su porcentaje de contenido de solidos. 

C. ESCORIA 

Son un subproducto de la fundicion de la mena para purificar los metales. 

S e pueden considerar como una mezcia de oxidos metalicos; sin embargo, 

pueden contener sulfuros de metal ya tomosde metal en forma de 

elemento. Aunque la escoria suele utilizarse como un mecanismo de 
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elimination de residuos en la fundicion del metal, tambien pueden servir 

para otros propositos, como ayudar en el control de la temperatura durante 

la fundicion y minimizar la reoxidacion del metal Iiquido final antes de pasar 

al molde. 

Tiene un proceso de molienda en la Fundicion de Pisco y transportado a 

Cerro Lindo en Big Bags de 1.5 Ton. 

E s ingresado a interior mina por un proceso igual al del cemento, a un silo 

de 250 toneladas de capatidad. 

D. AGUA 

L a Companfa Minera Milpo detidio la construction de una planta que 

desalinice el agua de mar mediante la filtration por membranas a aita 

presion conocida como osmosis inversa, donde el agua de mar e s 

bombeada a altas presiones a traves de membranas semipermeables que 

retienen las sales, generando una salmuera y obteniendo agua 

desalinizada, la cual se utilizara para las operaciones minero-metalurgicas 

de la Unidad Minera Cerro Lindo. 
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Figura 2.33.Agua de mar utilizada en cerro lindo, la cual se utilizara para 

las operaciones minero-metalurgicas de la Unidad Minera Cerro Lindo. 

Fusnte: TecncSogfas de" Relleno en Pasta"; Unidad Minera Cerro Lindo -2012. 

Estas tecnicas de desalinization se convierten en una alternativa global 

para poder utilizar agua de mar en procesos industriales y en la obtencion 

de agua potable ya que, acompanada de criterios adecuados en su 

ubicacion y volumen de descargas de salmuera al cuerpo receptor, se 

garantiza la mitigation del impacto ambiental al ecosistema marino y 

conservar el agua de la quebrada Topara. 

Actualmente para una operation de production (minado mas avances) y 

tratamiento de minerales de 18k tpd, se necesitan 190 m3/Hrs. 

E l agua provenientes de la estation desaladora (proceso de osmosis 

inversa) ubicado en la costa. 

El agua desalada tiene un recorrido de 62 km en una linea de tuberia de 8" 

de diametro. 
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S e tiene una estation de toma de agua de mar, una planta desaladora y 

tres estaciones de bombeo, en las cuaies se tiene instalado equipos con 

una potencia instalada de 3,200 kw. 

E l agua del drenaje de mina, el agua del filtrado de relaves y del filtrado de 

la planta de relleno en pasta, s e vuelve a utilizar. 

E l costo de desalar el agua de mar y transportarlo hasta la UMCL e s de 

2.54 US$/M3 (Depreciation y costo operativo). 

2.3.5. PARAMETROS DE DISENO D E L SISTEMA DE R E L L E N O EN PASTA 

Ensayos en laboratorio del material de relave 

a) Caracterization del material. 

• Granulometria. 

• S . G . de los solidos. 

• PH de la pulpa. 

b) Desaguado por Sedimentation 

• Espesamiento. 

• Por vacfo. 

• Por presion. 

c) Filtration 

d) Reologia 

• Resistenica a flu end a . 

• Viscosidad. 
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e) Abrasiviad 

• Indice Miller. 

2.3.6. RESISTENCIA OE R E L L E N O EN PASTA 

A. EN FUNCION AL METODO DE EXPLOTACION 

E n el Sublevel Stoping con taladros largos en cuerpos, la funcion del 

relleno es ser Pilar o Pared auto estable cuyas dimensiones de los Tajos es 

40mx20mx30m de longitud, ancho y altura respectivamente con seccion 

expuesta de 40mx20m. 
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Figura 2.34. Resistencia a la compresion uniaxial. 

Fuente: Departamento de relleno en pasta - Unidad Cerro Undo. 

La Resistencia a la Compresion uniaxial: 300 a 410 Kpa, con tiempo de 

curado de 28 dias. 
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Tabla 2.35. Cuadro de resistencias a la compresion uniaxial en K P a . 

POTENCIA D E L C U E R P O 

ALTURA 5m 10m 15m 20m 25m 

25m 150 250 320 400 450 

50m 160 300 410 510 600 

75m 170 320 450 570 670 

100m 170 330 470 600 720 

Fuente: Metodo de Relleno en Pasta en la unidad minera San Rafael -2012. 

Esta calculado en funcion a las dimensiones de los tajos usando el criterio 

de Mitchel (1982). 

B. ENSAYOS D E L O S R E L A V E S 

E l tamano de parti'cula: 

a) Mayor a 75 micrones, e s considerado grueso, en este caso representa 

solo el 25%. 

b) Menor a 20 micrones e s considerado ultra lino, en este caso 

representa el 40 %. 

c) Menor a 11 micrones e s considerado lama, en este caso representa 

casi el 20 %. 

d) E l requisito minimo de contenido de ultra fino para formar una pasta es 

de 15%. 
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L a curva caracteristica de los relaves nos indica lo siguiente: 

• E s favorable para lograr una mezcla bombeable. 

• La mezcla necesitara mayor dosificadon de cemento para lograr 

un valor de Resistenda a la compresion. 

C. ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL 

El rango habitual de solicitadones de resistenda a la compresion a los 28 

dias de efectuado los rellenos de los tajos en labores mineras se coloca 

entre 0,50 = X = 1,45MPa (Resistenda No Confinada a la Compresion). 

Figura 2.36.Presnsa de rotura a la compresion uniaxial, e s digital con 

capacidad de registrar resistenaas de valores bajos. 

Fuente: Departamento de relleno en pasta - Unidad Cerro Lindo. 
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L a s probetas dlmdricas, segun la norma A S T M , de tecnologfa de concreto 

son de medidas: 6 pulgadas de diametro y 12 pulgadas 

Los Ensayos de Resistentia a la Compresion tienen la siguiente secuencia: 

• S e preparan 3 probetas para cada fecha de ensayo, promediando lo 

resultados. 

• En total se preparan 12 probetas para cada receta. 

• Las probetas se ensayan a los 7,14, 28 y 56 dias de curado 

• Con los valores obtenidos se realiza una curva de Resistendas de la 

Pasta. 

TabIa 2.37. Resistenda segun en % de blinder. 

%BRINDER % Escot ia + 

%Cemento) 

3% 4% 5% 6% 6% 6% 7% 

% ESCORIA/CEMENTO 2.1E 

0.9C 

2.8E 

1.2C 

2.5E 

2.5C 

3.6E 

2.4C 

3.3E 

2.7C 

3.0E 

3.0C 

3.6E 

3.4C 

PROPORCION 

ESCORIA/CEMENTO 

70E 

30C 

70E 

30C 

50E 

50C 

60E 

40C 

55E 

45C 

50E 

50C 

52E 

43C 

SLUMP 8 8 8 8 8 7.5 8 

DIAS DE CURADO RESISTENCIA A LA CON PRESlOiN K P a 

7 71.68 94.83 111.10 115.58 136.19 145.19 154.6 

14 94.98 104.8 122.32 131.71 155.90 168.74 181.5 

28 109.3 132.8 150.41 170.46 197.41 213.82 232.5 

56 150.0 181.0 216.83 241.92 270.18 288.80 302.3 

Fuente: Departamento de relleno en pasta - Unidad Cerro Lindo. 
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En el anexo 2.38 se muestra el caiculo de la resistencia del relleno en pasta, 

previo analisis de parametros de resistencia del relleno. 

2.3.7. RESISTENCIA COMPRESIVA EN E L MINADO SUBTERRANEO 

El caiculo requerido para determinar la resistencia de relleno en pasta en 

un tajo de mina que se va a exponer una cara cuando un pilar de mineral 

adyacente se extrae es : 

dXgXht 
RC = 

+ ; KN/m2; K P a 

(Ref.: Black Mountain Mine, South Africa; Tara Mines, Irianda) 

Donde. 

R C = Resistencia compresiva 

d = Gravedad especifica del relleno in situ: relaves + cemento + agua + 

agua retenida (% de humedad del relleno) 

g = Gravedad (m/seg2) 

ht = Altura vertical en metros, entre el piso del tajo minado y la cobertura 

de superficie 

Ig = Longitud maxima o partial en metros de la futura cara expuesta del 

relleno cementado. 
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Exposition de tajeos de 35m, 40m y 50m de longitud con altura de 30m 

Ejempio: 
d = 2 9 Ton / rn3 2.9 Ton / m3 2.9 Ton / m3 
fl 9.81 9.81 9.81 
irt = 30 mt. 30 mt. 30 mt. 
ig = 35 mt. 40 mt. 50 mt. 

RC = 689.34 Kpa 731.54 Kpa 800.12 Kpa 

0.69 Mpa 0.73 Mpa 0.80 Mpa 

El ejempio indica que a medida que aumenta el area adyacente expuesta del tajo, 

se requiere aumentar la resistencia compresiva del relleno en pasta. Por ende un 

diseno adecuado de mezcia. 

2.3.8. DISENO DE MEZCLA Y PROPIEDADES 

A. DISENO DE MEZCLA 

Los objetivos de diseno s e llevaron a cabo de varias maneras, sabiendo que. 

• L a produccion de relaves espesados a 60% de solidos de 10% de s6lidos 

en la alimentation, 110 T P D solidos secos. 

• L a torta filtrada contiene un contenido de humedad equivalente menor que 

7,5"de slump, lo que permite el control del slump dentro del intervalo 

deseado, despues de la adition de aditivos en seco y agua; la pasta posee 

una consistencia al 75% de solidos, una consistentia al 7 5 % de solidos. 

• Material de escoria como sustituto partial del cemento Portland, la escoria 

de tierra se produce a partir de los residuos de escoria de resultantes de la 

fundicion del concentrado de estano. 
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• Rellenar los antiguos tajos y recuperar los pilares de mineral (los antiguos 

y recientes). 

• L a disposition del 85% de los residuos totales en forma de pasta de 

relleno, equilibra el porcentaje de relaves espesados dispuestos en 

superfitie. 

• Reduce elimination de residuos de roca en la superfitie como resultado de 

la disposition de relleno de pasta. 

• Reduction del volumen de relaves con alto contenido de piritas en los 

almacenamientos superfitiales. 

• Recirculation de agua reclamada para inmediata reutilizacion. 

• Reduction del riesgo de contamination del medio ambiente, como 

resultado la disminution significativa del agua para tratamiento y del agua 

para espesar los relaves que son dispuestos en superfitie. Con eso se 

reduce los requisitos de altura de la presa. 

B. PROPORCIONES MINIM A S RECOMENDADAS 

L a s mezcias de pasta pueden contener hasta aproximadamente un 80% de 

solidos incluyendo material esteril. 

Desplomes o asentamiento (medida de la consistencia de una pasta 

fresca - Slump) de 18 a 24 cm. 
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Tabla 2.39: Proporciones en tajos primarios y secundarios 

PROPORCIONES RELAVE TAILING CEMENTO 

Tajos primarios 94% - 96% 6 % - 4 % 

Tajos secundarios 97% - 99% 3 % - 1 % 

Fuente: Departamento de relleno Unidad Cerro Undo. 

C. DISENO DE MEZCLA POR m3 

Slump: 8 pulg. 

Luego de los ensayos de rotura a la compresion s e tiene como resultado: 

Resistencia a la compresion: 350 Kpa 

Tiempo de curado: 28 di'as 

Tabla 2.40: Diseno de mezcia por m3 

DISENO PASTA POR m3 

ELEMENTOS PASTA TAILING CEMENTO ESCORiA AGUA 

% 100 94 2.9 3.1 -

PESOSECOKg 1368 1290 37 41 -

PESOHUMEDO Kg 1848 1714 - - -

% SOLIDOS 73.5 75 100 100 -

Agua It 480 430 - - 50 
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D. PROPIEDADES 

Tabla 2.41:Propiedades del relleno en pasta. 

PROPIEDAD R E L L E N O TIPO PASTA 

Estado 65-85% s6lido 

Sistema de transporte sondajes, canerias a traves de gravedad 

Cemento S i 

razon agua cemento baja a alta dependiendo de las 

espetif icationes 

Velocidad de depositacion 50-200 tons/hr 

Segregation no existe segregation 

Rigidez baja a alta dependiendo de la 

composition 

Contacto con las paredes facil para ajustar a paredes 

2.3.9. SISTEMA DE TRANSPORTE D E L R E L L E N O 

E n cuanto al transporte del relleno cementado s e dispone de dos (02) 

bombas P U T Z M E I S T E R de 4000 HDR, con el cual se realiza el bombeo 

desde Planta hacia interior mina a una distancia promedio entre 2 a 2.5 km 

por una tuberia de acero de 0 8". E l ascenso se initia por lachimenea y 

luego presenta cruce por las labores por medio de codos y niples, por lo 

que lasprintipales restrictiones durante el proceso de transporte es la fuga 

del relleno por las altas presiones o el desgaste por rozamiento de la 
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tuben'a con el relleno, en el pasado se han presentado problemas de este 

tipo por lo cual hantenido que paralizar el bombeo hasta reparar o 

reemplazar el tramo de tuben'a que se encontraba desgastada y en algunos 

casos con el relleno fraguado en su interior, otra de laspreocupaciones del 

transporte es la presion de operacion de la bomba el cual se ha 

observadoque funciona normal mente hasta 180 Bar con un maximo de 200 

bar, en caso se sobrepaseeste valor se inician los problemas por 

paralization de las bombas. 

Laplanta tiene un flujo debombeo de 120 m3/hora. 

Final mente la variation del peso durante la operation para controlar la 

humedad de la pasta e s mediante la medition del slump, con el cual se 

evita problemas de la presion de operation de la bomba y se mantiene el 

slump caracteristico de la pasta de 8 " . 

2.3.10.SISTEMA DE DISTRIBUCION D E L R E L L E N O 

Las conductiones de distribucion estan en el rango de8,00 - 0 - 10,00 

pulgadas, 200 = 0 = 250 mih'metros, cuyos parametros a determinar para 

su election son. 

• Determinar distantias 

• Determinar cabezas entre niveles 

• Calcular la resistendas, en bares 

• Calcular la potentia de la bomba, si e s pretisa 

• Selectionar la tuberia apta. 
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L a Pasta se transporta a traves de tuberias de acero al carbono. 

E l diametro interne- de la tuberia en toda la extension, desde la Planta hasta 

el Tajo, es de 8 pulgadas. 

L a s tuberias Sen 80, en material AP I 5L Grs 52, soportan hasta 1500 psi y 

se instalan a la salida de la Bomba. 

Son unidas con acoples de empaquetadura externa, ajustado con pernos. 

Para llegar a niveles inferiores se realizan taladros de 12 pulgadas de 

diametro, en los cuales se instalan tuberias Sen 80 de 8 pulgadas de 

diametro intemo, con roscas especiales en sus extremos, unidos y sellados 

con soldadura. Ver diagrama de distribution de relleno. 

2.3.10 R E L L E N O DE T A J E O S PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

A. TAJOS PRIMARIOS 

Son tajeos que son explotados primero, segun criterios economicos y 

geomecanicos. Estos tajeos son los que dan la mayor production ya que 

en su mayoria sus dimensiones son mayores a los demas tajeos. 

Adyacentes a estos tajos se les denomina tajos secundarios. 

E l relleno empleado aqui contempla estrictamente el consumo de cemento 

y/o escoria metalurgica ya que cumplen la funcion de pilar que requiere 

mayor resistencia para la secuentia de minado de los tajeos secundarios. 

B. TAJOS SECUNDARIOS 

Son aquellos que se minan despues de los tajeos primarios posteriores a su 

proceso de relleno en pasta. E l requerimiento de resistencia de estos tajos 

contemplan parametros minimos de consumo de cemento y/o escoria ya 
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que aqui termina la secuencia de minado en una parte del yadmiento o las 

conditiones economicas geomecanicas no son muy optimas. E s aqui donde 

s e debe optimizar los costos de production de relleno. 

C. SECUENCIA DE MINADO EN E L R E L L E N O DE TAJOS 

Nvl850 

NvlSOO 

-'-x. 

vSvi770 

Nvl740 

OLx.-cr^.a n J ¥ 2 L B _ 

O T I n i 
* r d k i J ^ ~ i l - x : % ' 

LEYENDA 
1. -TAJ0S PRIMARIOS 
2. TAJ OS SECUNDARIOS 

NOTA: Los tajos 
primarios (1) son los 

que se mina primeroy 
I se rellenan con 

cemento 3<j y los tajos 
secundarios (2) se 

minan despues de los 
primarios y se rellenan 

sin cemento 

Figura 2.42: Secuent ia de minado y relleno de tajos primarios y 

secundarios. 

Fuente: Milpo- PERUMIN 2015. 
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D. PREPARACI6N DE TAJOSY RECEPCION DE R E L L E N O 

S e realizan barreras y/ muros tapon de concrete armado en el nivel inferior 

del tajo, en las labores de acceso que sirvieron para extraer mineral y en 

los niveles intermedios, en las labores de acceso que sirvieron para 

perforacion de taladros largos. 

Las barreras son de desmonte proveniente de las labores de preparation. 

S e acarrea con Scoop y se acumula en la labor hasta cubrir el 80% de la 

abertura. S e completa pircando con piedras de mayor tamano hasta cerrar 

completamente la abertura con puntales de madera y tablas. S e coloca tela 

de polipropileno por la parte interna hat ia el tajo. 

Las tubenas parten de la Planta de Relleno, recorriendo por la linea troncal 

permanente hasta llegar al nivel superior del Tajo a Rellenar. E n este nivel 

se instala una tuberia temporal hasta llegar a una labor comunicada al 

Tajo.Esta labor puede ser una ventana, una chimenea corta V C R o un 

taladro piloto. 

C O S T O S D E L R E L L E N O EN PASTA 

AHORRO OBTENIDO POR MEJORAMIENTO DE DISENO DE MEZCLA 

Sabiendo que el costo de cemento puesto en planta e s 120$/ton, se tiene 

la siguiente tabla: 

2.4. 

2.4.1. 
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TabIa 2.43: Consumo de cemento por mejoramiento de diseno de mezcia. 

Mezcia 

cemento/reiave 

Consumo 

de 

cemento. 

Ton/m3 

Total 

relleno 

requerido. 

M3/DIA 

Total 

consumo 

de 

cemento 

Ton 

Total 

costo 

cemento 

US$ 

Costo 

cemento 

Vm3 

Costo 

cemento 

$/ton ore 

Costo 

cemento 

$/ton 

relleno 

1/50 0.056 4285.71 243.6 29232 6.82 1.49 2.35 

1/45 0.063 4285.71 270.1 32412 7.56 1.66 2.60 

1/40 0.070 4285.71 303.1 36372 8.48 1.86 2.92 

1/35 0.080 4285.71 345.2 
«* 

41424 9.66 2.12 3.33 

1/30 0.093 4285.71 400.9 48108 11.22 2.46 3.87 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

COSTO CEMENTO SEGUN DISENO DE MEZCLA 

' n ? 
m 

7*' 

ill!' " J
1 . n ••<-,"> 

. 

1,50 1,45 

'0t#. 
mi 

m 
§si§ 

0 Costo cemento S/ton 
relleno 

Figura 2.44: Variacion de costos del cemento segun diseno de mezcia 
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2.4.2. COSTO DE PRODUCCI6N Y SEGURIDAD EN E L R E L L E N O DE TAJOS 

Tabla 2.45: Costo unitario/ton de mineral extraido. 

Equivalente a 4.59US$/m3, Haciendo un total 

=19500*085*4.59=76,079.25$/dia=2,282 I377.7$/mes; donde el 85% de la 

produccion de cerro lindo e s mineral. 

COSTO DE R E L L E N O EN PASTA EN LA UMCL 

US$/m3 

DE 

R E L L E N O 

% 

MANO D E O B R A 0.8 5.51 

CONSUMO D E C E M E N T O 6.8 46.86 

CONSUMO D E E S C O R I A 4.95 34.11 

CONSUMO D E E N E R G I A E L E C T R I C A 0.41 2.83 

OPERAClON PLANTA D E R E L L E N O 0.2 1.38 

PREPARACION D E B A R R E R A S 0.07 0.48 

CONSTRUCCION D E MUROS 1.03 7.10 

INSTALACION D E T U B E R I A S 0.12 0.83 

MANTENIMIENTO 0.13 0.90 

C O S T O UNITARIO/m3 D E R E L L E N O 14.51 100.00 

C O S T O UNITARIO/Ton D E MINERAL EXTRAIDO 4.59 

UNSCH Pagina 87 



[APLICACION DEL RELLENO EN PASTA PARA LA REDUCQON DE LOS COSTOS OPERATIVOS 
EN LA UNIDAD MINERA CERRO UNDO] TESIS 2017 

% DE DISTRIBUCldN DE COSTOS DE RELLENO 
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Figura 2.46: Distribucion de costos por insumos y actividades. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. A continuation se muestra el consumo de cemento en ftjncion al volumen de 

production en la actualidad y anos pasados. 

Tabla 3.1: Tonelajes de relleno al 2016. 

ITEM UNID 2012 2013 2014 2015 2016 

PRODUCCION TM 3,956,750 5,400,000 5,400,000 6,480,000 7,020,000 

VOLUMEN A 

R E L L E N A R , 85% M3 739,173 1,008,791.2 1,008,791.2 1,210,549.4 1,311,428.5 

T O N E L A J E DE 

R E L A V E A 

R E L L E N A R 

TM 2,143,602 2,925,494.4 2,925,494.4 3,510,593.2 3,803,142.6 

T O N E L A J E D E 

CEMENTO TM 64,308 87,477 87,477 88,021 89,485 

Fuente: Departamento de relleno Unidad Cerro Lindo. 
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CONSUMO HISTORICO DE CEMENTO 
• TONELAJE DE CEMENTO TM 

87.477 87.477 88.021 89.485 

ANO2012 ANO2013 ANO2014 2015 2016 

Figura 3.2: Tonelaje anual de cemento consumido. 

En cuanto a la produccion neta de relleno es importante mencionar que a medida 

que aumenta la produccion de mineral, aumenta la produccion de relleno en 

pasta teniendo en cuenta la capacidad de planta, por ende el consumo de 

cemento. Las alternativas de solution para la reduccion de los costos operativos 

estan ligados basicamente a la reduccion del consumo cemento. 
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3.2. Tenemos la inversion de cemento para relleno subterraneo segun el 

analisis realizado en 2.4.1 : 

Tabla 3.3: Reduction de costos segun diseno de mezcia. 

INVERSION CEMENTO 

PARA R E L L E N O 

S U B T E R R A N E O 

Costo cemento 1 

ton mineral 

Costo total segun la 

produccidn 

19500TM/OIA 

Mezcia cemento/relave $/ton ore US$ 

1-50 1.49 29055 

1-45 1.66 32370 

1-40 1.86 36270 

1-35 2.12 41340 

1-30 2.46 47970 

3.3. La cantidad de relleno en pasta requerido en cuanto al volumen de relleno 

requerido por di'a, la production de mineral de tajeos subterraneos de los 

cuerpos en la Unidad Cerro Lindo, se esta asumiendo como promedio 

anual en el ano 2016, una production diaria de 19500TMD equivalente a 

7020000TM/ANO. 
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Tabla 3.4:Resultados obtenldos segun distribution de componentes segun 

diseno de mezcia. 

PARAMETROS DATOS Y RESULTADOS 

Tratamiento de mineral 

TMD 

19500 TMD 

P . E . mineral 4.55 Ton/m3 

Volumen 4285.71 m3 

P .E . relleno 2.9 Ton/m3 

Relleno en pasta requerido 4285.71*0.85*2.9=10564.27 

Ton/dfa 

E l Cabe recalcar que el espatio generado en la mina cerro lindo por los 

tajeos abarcan solamente el 8 5 % de la production total ya que no se toma 

en cuenta los avances ya sea en desmonte o en mineral. 
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Tabla 3.5: Anaiisis de distribucion en relation (cemento escoria)/relleno 

total = 3/100, siendo el total de relleno requerido 10564.27ton/di'a. 

DISTRIBUCION DE COMPONENTES D E L R E L L E N O EN PASTA 

SEGUN DISENO DE MEZCLA 

% cemento 2 % 

% Escoria 1 % 

Relave humedo, 97% 10247.34TonHumedo 

Cemento 211.28Ton 2 % en peso 

Escoria 105.64Ton 1 % en peso 

Agua 2673.21Ton 25.3% en peso 

Relave seco 7574.13Ton 71.7% en peso 

Total Ton. Relleno en pasta 10564.27Ton 100% 

%Humedad relleno 25.3% 
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Figura 3.6: L a figura muestra claramente que el cemento y la escoria son 

componentes minimos pero considerablemente caros donde se debe 

optimizar el consumo minimo, asi como la reutilizacion del agua ya que e s 

escaza en la unidad. 

3.4. Para calcular el tiempo de relleno de un tajeo, sabiendo que requerimos 

10,564.27 Ton relleno/Dfa segun la tabla 3.4. Donde densidad de relleno 

2.9 ton/m3, se rellenan tajos de 20m*40m*30m=24000m3 con 2 plantas de 

relleno de capacidad 120 m3/hrs cada uno, trabajando 10h efectivas por 

guardia. 

UNSCH Pagina 94 



[APUCAaON DEL RELLENO EN PASTA PARA LA REDUCTION DE LOS COSTOS OPERATIVOS 
EN LA UNIDAD MINERA CERRO UNDO] 

Calcuiamos el tiempo de relleno de un tajeo de acuerdo a la capacidad de 

planta. 

Una planta en un dfa rellena,120 m3/h*10h*2=2,400m3/dia 

Portanto, un tajo se rellena en24000m3 / 2,400m3/dia=10 diasAprox. 

Lainfluencia de la produccion de relleno en los costos operativossegunlos 

resultados anteriores, las dos piantas producen4800m3 relleno/dia que 

equivale a 4800m3/dia*2.9ton/m3=13,920Ton relleno/dia cuando lo 

requerido es de 10,564.27 ton/dia lo que indica que se produce 3,356 

toneladas adicionales que involucra un costo adicional en la produccion de 

relleno que esta se refleja en relleno de labores que no son necesarias y en 

paradas de planta por faltade tajos para relleno. 

Teniendo este punto de vista buscamos homogenizar y/o estandarizar la 

produccion de mineral en la Unidad Minera Cerro Lindo de 18.000TMD a 

20.000TMD optimizando los costos operativos para as i cumplir y/o pasar 

el margen de produccion de relleno en pasta. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

a. La adecuada aplicacion del relleno en pasta por ende un diseno de 

mezcia influye en la reduction de consumo de cemento puesto que 

la resistencia a lacompresion requerida e s menor, por ende la 

reduction de los costos operativos. 

b. Al aumentar el volumen de tajos a rellenar, aumenta el costo en 

preparation de los tajos, que incluye la mano de obra, barreras, 

muros y tuberias. 

c. E l costo de mantenimiento de planta y distribution de lineas de 

tuberias, se incrementa por el tiempo de uso de los equipos de la 

Planta de Relleno y la cantidad de relleno en circuito. 

d. E l consumo de escoria disminuye en gran proportion el consumo de 

cemento. 

e. L a aplicacion de Relleno en Pasta cumple una funcion estructurai, 

restablece la estabilidad del macizo rocoso y por consiguiente 

permite la continuidad del minado. 
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f. Los beneficios ambientales,82% aproximadamente de los relaves 

totales generados en la recuperation metalurgica de la Planta 

Concentradora, sin dasificar, induido fino.el agua residual 

resultante de los procesos de separation solido Iiquido, se recupera 

y se vuelve a utilizar en la Planta de Relleno y en la Planta 

Concentradora. 

g. Los metodos empiricos y analiticos para la estabilidad de tajos son 

herramientas fundamentales a la hora del anaiisis de estabilidad de 

las excavaciones que se realizan durante las operationes de 

extraction de mineral en el Sublevel Stoping. Dada la complejidad 

de las excavaciones que s e realizan en mineria subterranea, e s 

fundamental que los anaiisis que se realicen se comprueben por 

diversas metodologfas. 

4.2. RECOMENDACIONES 

a. Con una adecuada tecnologfa de separacion solido-liquido, que 

requiere inversion en maquinaria, se puede utilizar los finos 

existentes en los relaves y obtener un relleno cementado existente 

en los relaves y obtener un relleno cementado. 

b. E s recomendable realizar un estudio analitico previo que permita 

conocer las propiedades de los relaves cuando partitipan en una 

mezda con cemento y luego proyectar los costos operativos. 
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ANEXOS 
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Figura 2.1: Mapa del Peru con las tres cuencas de la parte occidental. 

Fuente: PERUMIN 2015. 

E! deposito se encuentra en la formacion volcano sedimentario Huranguillo, esta 

formacion se encuentra emplazado en la cuenca canete. 

UNSCH Pagina 99 



[APLICACION DEL RELLENO EN PASTA PARA LA REDUCTION DE LOS COSTOS OPERATIVOS 
EN LA UNIDAD MINERA CERRO UNDO] TESIS2017 

OlAGRAMAMA ESQUEMATICO DE CUERPOS OE 
M I N E R A L 

Figura 2.3: Diagratna esquematico de los cuerpos de mineral. 

Fuente: Milpo - PERUMIN 2015. 

E l yadmiento geometricamente esta orientado al NW y S E , buzando al S W con 

angulo de buzamiento promedio de 65°.Se realizaron 7 l ineas geofisicas, teniendo 

muy buenas respuestas en los cuerpos encontrados y varias anomalias en las 

l ineas 5 -6 y 7. 
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Figura 2.4: Reservas y plan de minado OB2, 0 B 5 y OB6. 

Fuente: Milpo - PERUMIN 2011 

S e ha realizado una simulation de produccion considerando las reservas y 

los recursos disponibles al 31 de ditiembre 2015 a los cuaies se han 

reajustado por estrategia empresariai como se indica en la geologia 

economica de los recursos y reservas. 
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Anexo 2.38. CALCULO DE RESISTENCIA D E R E L L E N O EN PASTA 

Este es otro tema que ha demandado considerable tiempo de dedication. 

Cuando se tiene las conditiones de falla de un bloque rellenado en el tajeo 

primario; en este bloque cuando se recupera en pilar adyacente, el relleno 

quedara expuesto en una de sus paredes adyacente al pilar, lo cual s e asemeja a 

un talud vertical. De este modo el relleno brindara, soporte al area global de 

minado y permitira a la recuperation de pilares. 

E l talud vertical se analiza por el metodo de equiiibrio limite utilizando el criterio 

de falla de Coulomb para conditiones drenadas, donde el factor de seguridad 

estara dado por la relation: 

F.S.=Fuerzas estabilizadores/Fuerzas desestabilizadores 

F.S.=1.5 
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r£ Pared del pilar 
^ 

K, Resitencia al corte 
t? constante en la pared 

- ^ 

Figura 2.38. Condidones de faiia de un bloque confinado de relleno en un 

tajeo. 

Fuente: criterios de falla de Moohr Coulomb. 

Las fuerzas estabilizadoras estan asodadas a la resistencia al corte en la 

superfitie potential de falla del relleno cementado y a la cual contribuye la 

cohesion y el angulo de friction; las fuerzas desestabilizadoras estan 

asociadas al componente del peso del bloque a lo largo de la superfitie de 

falla. 
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De los resultados obtenidos bajo las condiciones de minado establecidas 

por el Departamento de Ingeniena, senalamos lo siguiente: 

Para el OB5, el requerimiento de resistencia del relleno para tajeos de 15m 

de ancho x 30 m de altura y hasta 40 m de longitud, es 0.97MPa como se 

indica en la tabla 2.39. Esta resistencia permite exponer paredes y techos 

autoestables. 

Para el OB2, el requerimiento de resistencia del relleno para tajeos de 18 m 

de ancho x 30 m de altura y hasta 40 m de longitud, e s 1.82 MPa como s e 

indica en la tabla 2.39. Es ta resistencia permite exponer paredes y techos 

autoestables. 

A. COMO PARED AUTO E S T A B L E 

• Resistencia, R C = nDH/(1+H/L);KPa 

• n factor de seguridad. 

• D densidad del relleno.(IMN/m3) 

• H Altura del tajeo. (m) 

• L Longitud del tajeo vista de planta (m). 

B. PARA SOPORTAR LA PRESION L A T E R A L (EMPUJE D E CAJAS) . 

• Resistencia R C = n(D)HW/(KL);KPa 

• n factor de seguridad. 

• D densidad sobrecarga (MN/m3) 

• H Profundidad de la sobrecarga. (m) 
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• W, ancho del tajeo (m) 

• L Longitud del tajeo vista de planta (m). 

• K = (1 +sene) / (1 - sene), e = 30° 

C. PARA S O P O R T E DEL TECHO 

Para la secuencia del minado el pilar de Relleno se asume % de la 

carga y el otro % se asume a la roca, e s decir, que la carga efectiva e s 

igual a la mitad de la resistencia a la presion lateral. 

E s decir. 

• R C = n(D)HW/(2KL);KPa 

Tabla 2.39: Parametros de resistencia del relleno. Utilizando cada una de 

las 3 formulas de Resistencia Compresiva se tiene los siguientes 

resultados 

DATOS TAJO-911-OB2 TAJO-012-OB5 

D 2,9Tn/m3 2,9Tn/m3 

G 9,81 m/seg2 9,81 m/seg2 

Ht 30m 30m 

Lg 40m 35m 

W 15m 18m 

R E S U L T A D O S 

R C , como pared autoestable 731.5Kpa r 1493.5Kpa 

R C , presi6n de las cajas 
< 

160kpa 
« 

219kpa 

R C , como soporte del techo 80kpa 109.5kpa 

REQUERIMIENTO DE 

R E S I S T E N C I A S = I 

^ 971.5KPa=0.97MPa ^ 1821.5KPa=1.82MPa 

UNSCH Pagina 105 



TITULO. APLICACION DEL R E L L E N O EN PASTA PARA REDUCIR L O S C O S T O S OPERATIVOS EN LA UNIDAD MINERA C E R R O LINDO 
PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS MARCO TEORICO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 

PROBLEMA 
PRINCIPAL 

t,De que modo una 
adecuada aplicacion 
del relleno en pasta 
influye en la reducci6n 
de los costos 
operativos en la Unidad 
Minera Cerro Lindo? 

2. PROBLEMAS 
SECUNDARIOS 

a) i,En que medida el 
diseno de mezcia de 
relleno en pasta y la 
clasificacion geome
canica influyen en el 
incremento de pro
duccion del mineral y 
capacidad de planta 
de relleno en la 
Unidad Minera Cerro 
Lindo? 

b) i,De que modo las 
dimensiones y la 
estabilidad de los 
tajeos influyen en el 
costo de production 
y seguridad en la 
Unidad minera Cerro 
Lindo? 

1. OBJETIVO 
GENERAL 

Reducir los costos 
operativos con una 
adecuada aplicacion del 
relleno en pasta en la 
produccion de 
20000TMD de mineral 
en la Unidad Minera 
Cerro Lindo. 

2. OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

a) Evaluar el diseno de 
mezcia de relleno en 
pasta y la clasificacion 
geomecanica para 
incrementar la produc
cion del mineral y 
capacidad de planta 
de relleno en la unidad 
minera Cerro Lindo. 

b) Determinar las dimen
siones y la estabilidad 
de los tajeos para 
optimizar los costos de 
produccion y mejorar 
la seguridad en la 
Unidad minera Cerro 
Lindo. 

2.1. ANALISIS DE 
METODO DE 
EXPLOTACION. 

Metodo de Minado 
Sublevel Stoping 
Ciclo de minado 

2.2. DISENO DE MINA 
Aspectos Generales y 
geomecanica 
Modelamiento de 
Esfuerzos y secuencia 
de minado 

2.3. ESTUDIO DEL 
SISTEMA DE 
RELLENO EN PASTA. 
. Generalidades 
. Objetivos de su 
aplicacion 
Componentes 
Resistencia de relleno 
en pasta 
. Diseno de mezcia 

2.4. COSTOS DE 
RELLENO EN PASTA. 
Ahorro por 
mejoramiento del 
diseno de mezcia 

HIPOTESIS GENERAL 

El consumo adecuado 
de cemento en la 
aplicacion del relleno en 
pasta influira en la 
reduccion de costos 
operativos en la Unidad 
Minera Cerro Lindo. 

HIPOTESIS 
ESPECIFICOS 

a) Un adecuado 
diseno de mezcia de 
relleno en pasta y la 
clasificacion 
geomecanica 
favoreceran para el 
incremento de 
produccion del mineral 
y capacidad de planta 
de relleno en la unidad 
minera Cerro Lindo. 

b) Las dimensiones y la 
estabilidad de los 
tajeos repercutiran en 
el costo de 
produccion y 
seguridad en la 
unidad minera Cerro 
Lindo. 

1. VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Aplicacion de relleno en 
pasta de tajeos. 

INDICADORES 
a) Diseno de mezcia de 

relleno en pasta. % 
b) Dimensiones de los 

tajeos. m3 
c) Clasificacion 

geomecanica. RMR, 
RQD, Q 

d) Estabilidad de tajeos. 
N 

2. VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Reduccion de costos 
operativos en la Unidad 
minera Cerro Lindo. 

INDICADORES 
a) Producci6n de 

mineral TMD. 
b) Capacidad de planta 

de relleno. m3/Hr 
c) Costos de produccion 

$/TM 
d) Factor de seguridad 

% 

a) TIPO DE 
INVESTIGACI6N. 
Aplicada. 

b) NIVEL DE 
INVESTIGACI6N. 
Descriptivo-Analitico. 

c) DISENO. Transversal 
- Correlacional. 

d) POBLACl6N Asiento 
minero Cerro Lindo. 

e) TAMANO DE 
MUESTRA. Tajeos 
de Cerro Lindo. 

0 S E L E C C I 6 N DE 
MUESTRA. Muestreo 
no probabilistico. 

g) UNIDAD DE 
ANALISIS. Cada 
tajeo minero. 

h) R E C O L E C C I O N DE 
DATOS. 

Observacidn directa e 
informacion 
documentada. 

i) INSTRUMENTOS DE 
MEDICI6N. 
Datos estadisticos. 
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